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l.O.Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente relatorio refere-se ao estagio supervisionado realizado no periodo de 14 

de Fevereiro de 2011 a 10 de Maio de 2011 na construcao do edificio residencial Sirius, 

com carga horaria de 32 horas semanais perfazendo assim um total de 360 horas. Teve 

como objetivo principal a vivencia do dia-a-dia de um engenheiro civil que exerce suas 

funcoes em escritorios (responsaveis pelos projetos e fiscalizacao da execucao) ou em 

canteiros de construcao civil. A obra referente ao estagio foi o edificio residencial Sirius, 

localizado a Rua Augusto dos Anjos, n°95, no bairro Jose Pinheiro nesta mesma cidade. 

Foram acompanhadas de perto as execucoes de elementos estruturais de concreto armado e 

outros servicos tais como levantamento de alvenarias. Preocupou-se em acompanhar de 

perto todas as atividades realizadas na obra durante esse periodo, observando se as mesmas 

eram ou nao executadas de forma correta e segura. 

O trabalho foi realizado com observacoes feitas no canteiro de obras, com o auxilio 

de informacoes cedidas pelo engenheiro responsavel pela construcao e sob supervisao do 

professor Jose Gomes da Silva, orientador deste trabalho academico, alem de pesquisas 

bibliograficas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.0.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrganizacao do Canteiro de Obras 

2.1 .Armazenamento de Materiais Nao Pereciveis 

^ 7 
Os materials nao pereciveis sao: areia, pedras britadas, tijolos, madeiras, ferro, etc. 

Estes sao armazenados de maneira adequada na obra para nao haver desperdicio ou 

dificuldades de manipulacao. Existem ainda outros materiais considerados nao pereciveis 

tais como, azulejo, conexoes, tubos de ferro galvanizado, conduites, etc. Porem, como serao 

utilizadas quando a obra ja estiver coberta e em fase final, serao armazenados dentro da 

propria obra. 

O armazenamento da areia e britas (Figura 1.0) e feito de modo a preservar suas 

caracteristicas desejaveis para preparacao de argamassas e concretos como pureza, 

granulometria, ausencia de materia organica, etc. Alem disso, deve estar em um local de 

facil acesso para os veiculos de transporte, seja caminhao de entrega ou padiolas para 

dosagem. E preferivel que estes materiais sejam armazenados de maneira a facilitar a 

determinacao do consumo, atraves de cubagem, para fins^de levantamento de produtividade 

e desperdicio no decorrer dos servicos. Na figura abaixo^podemos ver a localizacao destes 

materiais na obra:. 

Figura 1.0 - Armazenamento de areia e brita Figura 1.1- Armazenamento de tijolos 

A area para armazenamento de tijolos deve ser plana, livre de impurezas e estar em 

ambiente protegido de umidade excessiva, inclusive chuvas. Os tijolos sao descarregados 

cuidadosamente e armazenados em pilhas pouco espacadas para facilitar a sua conferencia, 

nao superando, cada pilha, a altura de dois metros (Figura 1.1). 

A madeira deve ser armazenada tomando-se o cuidado para que fique em local seco, 

ventilado, nivelado e longe do intemperismo. Caso contrario podera apresentar 

empenamento e defeitos. 

A ferragem utilizada no concreto armado deve ser colocada em ambiente livre das 

intemperies, separada de acordo com o tipo de aco (CA-50 ou CA-60) e por bitola, 

utilizando-se para isso etiquetas de identificacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArmazenamento de Materiais Pereciveis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os principals materiais pereciveis da construcao civil sao a cal e o cimento, pois 

suas caracteristicas fisicas e quimicas modificam-se rapidamente quando em contato com 

as intemperies, o que nao ocorre, por exemplo, com o ferro, que se oxida, porem em um 

intervalo de tempo maior, nao sendo enquadrado nessa categoria. Nao se armazenou a cal e 

o cimento proximos um do outro, pois a cal age como retardador da pega do cimento. 

Os sacos sao armazenados ao abrigo da umidade, nao devendo ser assentados 

diretamente sobre chao. Foi construido um galpao com o fim especifico de armazenamento 

do cimento (Figura 1.2). Os sacos devem ser colocados sobre estrados de madeira afastados 

30 centimetros do piso e paredes. O empilhamento maximo devera ser de 10 sacos, para 

evitar a compactacao e o inicio da pega devido a pressao. O cimento deve ser separado por 

classe e estocado em um prazo maximo de tres
1 meses. As mesmas recomendacSes sao 

aplicadas a cal. 

Figura 1.2- Estocagem de cimento e cal 

2.3.Residuos da Construcao Civil 

Um aspecto importante da construcao civil diz respeito a sua grande capacidade de 

gerar residuos, os quais sao muitas vezes passiveis de reciclagem e ate mesmo reutilizacao. 

Em vista disso torna-se necessario a elaboracao de um programa para gerenciamento dos 

residuos que visa o adequado armazenamento e encaminhamento final dos mesmos. O 

Piano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil - PGRCC, uma exigencia da 

SUDEMA, tern como objetivo estabelecer diretrizes, criterios e procedimentos para a 

gestao dos residuos gerados, disciplinando as acoes necessarias ao gerenciamento 

adequado, de forma a minimizar os impactos ambientais. Para tal, o CONAMA n° 307, de 

cinco de julho de 2002, classifica os residuos da construcao civil, estabelecendo os 

procedimentos para sua gestao. Tendo em vista tal necessidade, procurou-se separar os 

residuos gerados de acordo com sua classe, obedecendo ao que preconiza o PGRCC 

elaborado para o edificio em questao (Figura 1.3 e Figura 1.4). 
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Figura 1.3- Residuo Classe A - Entulho Figura 1.4- Residuo Classe B-Madeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.0.Concreto Armado 

3.1.Producao 

O canteiro de producao foi disposto em local onde possa permanecer o maior 

intervalo de tempo possivel sem atrapalhar o andamento dos servicos, proximo do ponto de 

agua, areia, brita, e cimento (Figura^.O). Alem disso, situa-se proximo ao elevador de carga 

de modo a otimizar o seu transporte vertical. O transporte horizontal de concreto deve ser 

feito com o auxilio de padiolas ou carrinhos de mao com dimensoes padronizadas, de 

acordo com o traco especificado no projeto executivo, o qual e obtido em laboratorio. 

Figura&O- Central de producao de concreto e argamassa 

A resistencia do concreto, definida no calculo estrutural, deve atingir 25 MPa aos 28 

dias. Para tal obteve-se, em funcao dos materiais utilizados na obra, o traco em volume de 

1,0: 2,5: 3,0 (cimento, areia, e brita). O concreto era produzido atraves de Betoneira eletrica 

sem cacamba carregadora, operada por profissional qualificado (Figura 2.1). O 

amassamento, sempre continuo, dura o tempo necessario para a completa homogeneizacao 

da mistura. Inicialmente verifica-se se a betoneira encontra-se limpa, e em caso afirmativo, 

adiciona-se metade da agua de amassamento. Coloca-se na betoneira todo o agregado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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graudo (brita dois), e apos um minuto, despeja-se todo o cimento, para que ocorra boa 

distribuicao de agua para todas as suas particulas. Por ultimo despeja-se todo o agregado 

miudo (areia grossa) e o restante da agua de amassamento, garantindo o completo 

tamponamento dos materiais, obtendo-se um concreto mais homogeneo possivel. Todo o 

procedimento e realizado com a betoneira em movimento. 

Figura 2.1- Producao de concreto com betoneira 

Em seguida o concreto produzido e transferido para o carrinho de mao e 

encaminhado para o elevador de carga, localizado em um ponto central da construcao para 

facilitar a distribuicao dos materiais. A partir dai, e transportado para o local do lancamento 

em forma. O lancamento do concreto produzido deve ocorrer num intervalo maximo de 

meia hora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.Corte, Dobramento e Montagem da Armadura 

O corte e dobramento da armadura sejam para lajes, vigas, escada, ou pi lares, e 

realizado por profissional qualificado, utilizando-se para isso ferramentas especificas. O 

corte e realizado com auxilio do tesourao (Figura 2.2), em superficie plana, obedecendo as 

orientacoes e dimensoes especificadas no projeto. O dobramento da armadura e feito sobre 

uma bancada padronizada (Figura 2.3), denominada gabarito. A montagem da armadura e 

realizada no local definitivo da peca, no caso de laje, escada, ou viga (Figuras 2.5 e 2.6). Ja a 

montagem da armadura dos pilares e feita previamente, uma vez que nao ha tanta 

interferencia destes com os outros elementos da estrutura, devendo apenas ser colocada no 

local final (Figura 2.4). Como a laje projetada e pre-moldada, a unica armadura a ser cortada 

e montada, para a laje, e a armadura negativa sobre apoios, e a armadura de distribuicao, 

utilizada para dar maior rigidez. Nesta etapa devem-se atentar bem para o numero de barras 

e bitolas, bem como suas posicoes, definidas em projeto. Outro aspecto importante a ser 

observado e a garantia do cobrimento minimo de concreto, a qual deve ser obtida atraves do 

uso de espacadores plasticos, ou de "cocadas" de argamassa 1,0: 3,0 (cimento e areia), 

feitos na propria obra. A concretagem so e iniciada apos a verificacao cuidadosa da 

armadura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.3.F6rmas e Escoramentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma vez que o concreto e um material moldavel, as formas tern papel crucial na sua 

producao. Elas podem ser metalicas ou de madeira, sendo estas as utilizadas na obra em 

questao. As formas de madeira atingem 50% do custo de producao do concreto, e podem 

atingir 10% do custo total da obra. As dimensoes internas das formas devem corresponder 

exatamente as das pecas da estrutura projetada, e devem ter resistencia suficiente para nao 

se deformarem sob acao dos esforcos que vao suportar, ou seja: peso proprio; peso do 

concreto fresco; peso das armaduras; e cargas acidentais. Alem disso, devem ser estanques, 

condicao essa de grande importancia para que nao haja perda de cimento arrastado pela 

agua, diminuindo a resistencia do concreto. Para isso, as formas sao perfeitamente 

alinhadas e calafetadas com papel. 

3.3.1. Pilares 

As formas dos pilares sao produzidas atraves de paineis verticals (Figura 2.7), feitos 

de madeirite plastificado, enrijecidos e ligados pro gravatas, para suportar as acoes de 

empuxo exercido pelo concreto fresco. As gravatas sao formadas por sarrafos de uma 

polegada, a cutelo, cujas extremidades correspondentes sao ligadas por meio de pregos. As 

gravatas estao espacadas a cada 30 centimetros. Para suportar as acoes acidentais da 

concretagem em si, as formas de pilares sao mantidas na posicao vertical atraves de escoras 

(Figura 2.8), as quais se apoiam em sarrafos fixados na laje, como se pode ver nas figuras 

abaixo. A verticalidade das formas deve ser aferida constantemente atraves de prumo de 

face. 

A determinacao da altura do topo do pilar, 2,5 metros de acordo com o projeto, e 

realizada com trena metalica para o primeiro pilar a ser abafado, sendo este nivel 

transferido atraves de nivel de mangueira para todos os outros pilares do andar. 

3.3.2. Vigas 

As formas das vigas sao formadas pelos dois paineis das faces e pelo painel do 

fundo, o qual foi suprimido em alguns trechos por razoes economicas, cumprindo a sua 

Figura 2.7 - Paineis verticals enrijecidos Figura 2.8 - Detalhe do apoio das escoras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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funcao as paredes de alvenaria. Os paineis laterais sao ligados e enrijecidos por meio de 

gravatas formadas por sarrafos, a cutelo, tal como em pilares, espacadas a cada 40 

centimetros (Figura 2.9). 

Na uniao entre as formas de vigas, ou formas de viga e pilar, utiliza-se emendas 

com pequenas tabuas verticals ou horizontals de larguras convenientes (Figura 2.10), com o 

objetivo de adequar as formas a vaos ligeiramente diferentes, alem de facilitar a posterior 

desforma sem danificar os paineis, visando reaproveita-los ja que o custo com formas e 

bastante significativo. 

Figura 2.9 - Gravatas de vigas Figura 2.10- Uniao entre formas 

As formas das vigas escoram-se sobre pontaletes de madeira espacados a cada 

metro, os quais se apoiam no piso atraves de cunhas (Figura 2.11), que tern o objetivo de 

forcar os pontaletes verticals para cima, permitindo um bom ajuste de nivelamento e 

evitando o trabalho em falso do escoramento. Alem disso, as cunhas permitem um rapido 

descimbramento da estrutura sem provocar muitas vibracoes. No topo dos pontaletes 

utilizam-se gravatas (Figura 2.12) para fazer a ligacao entre o escoramento e a forma da 

viga. O mesmo procedimento e utilizado para escorar a laje. 

Figura 2.11- Detalhe de cunhas sob pontaletes Figura 2.12- Cimbramento 

Para finalizar as formas das vigas devemos nivela-las de acordo com o "pe direito" 

de projeto, deixando-as bem escoradas e travadas. A altura do fundo da viga e igual a altura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 



do respaldo da forma do pilar, a qual e igual a 2,5 metros. Para nivelar toda a viga devemos 

primeiro estabelecer um referencial, o qual foi tornado igual a um metro e meio do piso. 

Para materializar este referencial utilizamos o "nivel de borracha", marcando-o na 

alvenaria (Figura 2.13), em varios pontos, inclusive abaixo das extremidades das vigas, com 

o auxilio de argamassa e colher de pedreiro (Figura 2.14). Em seguida estende-se uma linha 

passando por este referencial (Figura 2.15) de modo que ela estara, em toda sua extensao, 

um metro abaixo da posicao final do fundo da viga. 

Figura 2.13 - Transferencia de nivel Figura 2.14 - Nivel materializado 

Figura 2.15 - Linha de referenda Figura 2.16 - Nivelamento da viga 

Com o auxilio de trena metilica e das cunhas na base dos pontaletes, forcamos estes 

para cima de modo que o fundo da viga fique exatamente um metro acima da linha, como 

podemos ver na figura acima (Figura 2.16). 

Uma vez que a laje projetada para o edificio e do tipo "pre-moldada", a qual utiliza 

nervuras de 8,0 centimetros de altura (TG 8) e blocos ceramicos, os paineis laterals das 

formas das vigas nao podem ter a altura total da viga, a menos que sejam de uma face 

externa. Da altura da viga deve-se subtrair a altura de capeamento da laje, o qual e de 4,0 

centimetros, e a altura da nervura que, como foi dito, e de 8,0 centimetros, totalizando 12,0 

centimetros que devem ser subtraidos da altura da viga para obter a altura dos paineis 

laterais, os quais moldarao as faces das vigas (Figura 2.17). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O primeiro passo para a montagem da laje pre-moldada e a colocacao das vigotas, 

apoiando-as sobre a viga. A colocacao comeca com a primeira vigota junto a uma das vigas 

de apoio (Figura 2.19). O espacamento e a quantidade de vigotas sao defmidos pelo tamanho 

dos blocos ceramicos de enchimento (Figura 2.20). O espaco restante a ser preenchido, no 

lado oposto da laje, pode ser finalizado com uma vigota ou com urn pedaco de bloco 

ceramico, a depender do espaco disponivel. 

Figura 2.19 - Colocacao das vigotas Figura 2.20 - Espacamento das vigotas 

Aconselha-se quebrar a "cabeca" ou "capa" da vigota de modo que apenas a sua 

armadura apoie-se sobre a viga. Este procedimento evita interferencia da vigota com as 

armaduras da viga, sejam estribos ou armaduras longitudinais. Alem disso, aumenta-se a 

eficiencia da ancoragem das vigotas na viga, pois havera assim um contato intimo da 

armadura da vigota com o concreto. Outro aspecto importante consiste no fato de que se 

nao quebrarmos a "cabeca" da vigota, colocando-a sobre a viga desta forma, ocorrera 

diminuicao da secao transversal da viga no local do apoio, ja que a argamassa utilizada para 

fabricar a vigota nao apresenta a mesma resistencia a compressao que o concreto utilizado 

na viga, podendo gerar compl ica tes futuras. 

As lajes pre-moldadas com vigotas trelicadas apresentam maior susceptibilidade a 

deformacoes por sua baixa rigidez. Dessa forma deve ser previsto a presenca de "vigas 

chatas", as quais tern a funcao de aumentar a rigidez, diminuindo a possibilidade de futuras 

deformacoes excessivas com o conseqiiente surgimento de fissuras, muitas vezes 

transmitidas ao revestimento do teto. As vigas chatas sao colocadas na direcao 

perpendicular as vigotas, unindo-as para que deformem por igual. 

Deve existir um numero impar de "vigas chatas" para que tenhamos sempre uma no 

meio do vao. A execucao da "viga chata" e realizada com a retirada de uma fila de blocos 

ceramicos de enchimento no local onde sera fabricada (Figura 2.21), efetuando o fechamento 

inferior com uma tabua, a qual e sustentada por uma linha de escoras (Figura 2.22), como 

explicado anteriormente. Em seguida coloca-se a ferragem, que pode ser definida em 

projeto ou nao, ja que ela, como ja foi dito, nao tern funcao estrutural, apenas de aumentar a 

rigidez. Adotaram-se como armadura para "viga chata" dois ferros longitudinais com 6,3 

milimetros de diametro, apoiados sobre o capeamento das vigotas. 
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Figura 2.21 - Retirada de blocos para viga chata Figura 2.22 - Espacamento das vigas chatas 

Tomou-se cuidado com as bordas das lajes, j u n t o \ s vigas de apoio, para que nao 

ocorresse vazamento de concreto durante a concretagem. Para isso, fecharam-se todas as 

aberturas existentes, com pedacos de madeira e pregos, como se pode ver na figura abaixo 

(Figura 2.23). 

Figura 2.23 - Fechamento de fendas na laje 

Um dos procedimentos mais importantes da execucao da laje, independentemente 

do tipo desta, e a execucao da contra- flecha. Para se executar a contra- flecha deve-se ter 

previamente todas as linhas de escoras posicionadas e em seu devido lugar. A contra-

flecha, como dito anteriormente, e dada atraves da linha de escora central, sendo entao as 

outras linhas de escora niveladas de acordo com o resultado final. 

O primeiro passo para se executar este servico e o nivelamento da laje de acordo 

com o pe direito dado pelo projeto. A altura do piso ao fundo da laje e dada por 2,90 

metros. Em processo identico ao nivelamento das vigas, como explicado anteriormente, 

utiliza-se uma linha de nailon a 1,50 metros do piso como referenda. A distancia vertical 

entre a linha de nailon esticada e o fundo da laje deve ser de 1,40 metros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Procedendo-se como no caso das vigas, ou seja, com o auxilio de trena metalica e 

das cunhas sob os pontaletes, nivela-se o escoramento de acordo com a referenda de nivel 

(Figura 2.24), que no caso e a linha de nailon esticada, ficando esta a 1,40 metros do fundo 

da laje (Figura 2.25). 

Figura 2.24 - Posicionamento da escora central Figura 2.25 - Afericao do nivelamento 

Para se executar a contra-flecha na linha de escora central, basta somar a distancia 

vertical de 1,40 metros, entre a linha de nailon esticada e o fundo da laje, o valor de contra-

flecha fornecida pelo projeto, que no caso foi de 2,5 centimetros, obtendo-se uma distancia 

de 1,425 metros (Figura 2.26). Deve-se observar, entretanto, que esta contra- flecha so pode 

ser dada inicialmente no ponto imediatamente acima da linha de nailon esticada, que fica 

proxima ao pontalete de extremidade. Para que a contra- flecha possa ser estendida para os 

outros pontaletes da linha de escoras central, amarra-se sobre a face superior da laje, 

imediatamente acima dos pontaletes de extremidade que ja estao com a altura de contra-

flecha, outra linha de nailon esticada (Figura 2.27). 

Fig. 2.26 -Contra- flecha em pontalete extremo Figura 2.27 - Linha de nailon acima da laje 

Em seguida, atraves das cunhas de apoio dos pontaletes, ergue-se a linha de escora 

central em toda sua extensao para que a laje toque a linha de nailon superior. Ao final, 

nivelam-se as outras linhas de escora perifericas de modo que toquem no fundo da laje. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dessa forma teremos a laje com um arqueamento para cima, com flecha igual as possiveis 

deformacoes futuras, ficando nivelada apos a ocorrencia dessas deformacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. Concretagem 

Antes de iniciarmos os trabalhos, devemos estabelecer um piano de concretagem, no 

qual e definido o volume de concreto necessario, posicao de juntas de concretagem, 

sequencia das pecas a serem concretadas, horario de inicio dos trabalhos, e todos os 

procedimentos necessarios para que tudo ocorra bem. 

Inicialmente verifica-se se as dimensoes internas das formas correspondem ao 

especificado no projeto; elas devem estar limpas e com desmoldante aplicado. Verifica-se 

tambem a posicao da ferragem na peca e os respectivos diametros. Toma-se bastante 

cuidado com a seguranca das formas e escoramentos, pois estes devem resistir aos esforcos 

a que serao submetidos durante a concretagem sem se deformar. Cuida-se para que nao 

falte material durante a concretagem, como areia, cimento, brita e agua, o que atrasaria todo 

o servico. 

Na ocasiao, todos os operarios sao mobilizados a fim de aumentar a produtividade, 

tendo em vista os riscos e custos envolvidos. Momento antes do lancamento do concreto 

molha-se com abundancia as formas e blocos de enchimento, para que eles nao absorvam a 

agua de amassamento necessaria para que as reacoes de hidratacao do cimento se 

desenvolvam; alem disso, tal procedimento faz inchar a madeira, vedando as frestas 

existentes por onde pode escorrer o cimento, empobrecendo o concreto. E altamente 

recomendavel que se faca o controle tecnologico do concreto, atraves do "slump test" e do 

ensaio de resistencia a compressao simples. 

Um aspecto bastante importante diz respeito a posicao das juntas de concretagem, 

pois ao final dos servicos a peca de concreto deve resultar monolitica, ja que esta e a 

consideracao de calculo adotada no seu dimensionamento. As juntas de concretagem nunca 

devem ser feitas onde as tensoes tangenciais sao elevadas. As juntas em vigas devem 

localizar-se entre 1/3 e 1/2 do vao, sempre em superficies inclinadas a 45°. Esta superficie e 

limpa com escova de aco, para retirada da nata de cimento e areia, e deixada irregular, 

atraves de agregados graudos salientes, para facilitar a sua aderencia com o concreto 

lancado posteriormente. Em lajes as juntas de concretagem devem atingir 1/3 do vao. E 

aconselhavel que as lajes e as vigas em toda sua altura sejam concretadas juntas, pois, nao 

raro, as vigas funcionam como parte da laje trabalhando em secao T. Antes do lancamento 

do concreto sobre a superficie da junta, lanca-se argamassa de cimento e areia no mesmo 

traco do concreto, ou seja, 1,0: 2,5 (Figuras 2.28 e 2.29). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fig. 2.28 -Argamassa para juntas de concretagem Figura 2.29 - Argamassa na junta da laje 

Na concretagem dos pilares, inicialmente preenche-se os primeiros 5,0 centimetros 

com a argamassa citada anteriormente, evitando-se assim a perda de cimento da mistura 

pelas frestas entre a forma e o piso. Em seguida completam-se os pilares com concreto ate o 

fundo da viga e so depois de concretado o pilar se monta a ferragem das vigas e lajes. Este 

procedimento e necessario para facilitar a concretagem dos pilares, ja que o excesso de 

armadura poderia prejudica-la. O concreto deve ser lancado o mais proximo possivel de sua 

posicao final, nao sendo permitida altura de queda superior a 2,0 metros, o que pode 

provocar a segregacao do concreto, que e a separacao dos agregados da argamassa. Para 

que nao ocorra perda de concreto no seu lancamento dentro dos pilares, utilizam-se funis 

feitos de madeira na propria obra, fixados nas bordas das formas (Figuras 2.30 e 2.31). 

Figura. 2.30 -Funil para concretagem em pilar Figura 2.31 - Lancamento do concreto em pilar 

Figura 2.32 - Viga concretada parcialmente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A concretagem das vigas segue os mesmos passos descritos anteriormente, no que 

diz respeito aos cuidados com formas, armaduras, desmoldantes, escoramentos, etc. Faz 

apenas a ressalva de que, pelo fato de a laje utilizada ser pre-moldada, a concretagem da 

viga e feita parcialmente, ate uma determinada altura, a qual e menor em 12,0 centimetros, 

em relacao a altura total da viga (Figura 2.32). O restante e concretado junto com a laje 

Um cuidado especial deve ser dado ao adensamento do concreto dentro das formas, 

o qual e necessario para conferir-lhe maior fluidez, preenchendo totalmente os espacos 

dentro delas, de modo que a peca depois de pronta fique exatamente com as dimensoes e 

formato previstos em projeto. Sua importancia reside no fato de que aumentam 

praticamente todas as caracten'sticas do concreto como compacidade, resistencia a 

compressao, aderencia, impermeabilidade, etc. Tambem diminui a retracao, e previne o 

surgimento de "nichos de concretagem". Estes sao espacos vazios dentro da peca de 

concreto, os quais diminuem a sua resistencia atraves da reducao da secao transversal, alem 

de permitir o ataque de agentes atmosfericos as armaduras que ficam expostas. 

O adensamento e realizado com o auxilio de vibrador eletrico manuseado por 

profissional capacitado (Figuras 2.33 e 2.34). Deve-se evitar o contato do vibrador com a 

armadura, pois neste caso, deixa um espaco vazio ao seu redor, eliminando a aderencia. 

Alem desse, outros cuidados devem ser tornados, como: as posicoes sucessivas devem estar 

a distancias inferiores ou iguais ao raio de acao do vibrador, tornado como oito vezes o 

diametro da agulha; o aparecimento de uma ligeira camada de argamassa na superficie de 

concreto corresponde ao termino do periodo util de vibracao; as camadas de concreto 

lancadas devem ter altura inferior ao comprimento da ponta vibrante; a imersao da ponta 

vibrante deve ser rapida, e sua retirada lenta. 

Fig. 2.33 - Adensamento em laje Figura 2.34 - Adensamento em pilar 

Antes do inicio da concretagem da laje, deve-se executar o nivelamento do 

capeamento, sendo este a altura de concreto sobre os blocos de vedacao. A importancia 

desse procedimento reside no fato de que se deve obedecer as dimensoes previstas em 

projeto, e desniveis na superficie de concreto da laje deverao ser corrigidos com aplicacao 

de argamassa na execucao do contra- piso, o que pode elevar o custo da obra e causar 

problemas estruturais. Para se efetuar o nivelamento utilizam-se mestras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Inicialmente escolhe-se um referencial, a partir do qual sera materializado o 

nivelamento da laje. O capeamento sera de 5,0 centimetros, definido em projeto. Para 

estabelecer um referencial, utilizaram-se as armaduras de arranque dos pilares (Figura 2.35), 

marcando-se em uma delas, com trena de aco e giz, a altura equivalente ao capeamento 

mais 40,0 centimetros, totalizando 45,0 centimetros em relacao a superficie superior dos 

blocos de vedacao. Em seguida transfere-se este nivel com "nivel de borracha" para todos 

os arranques de pilares existentes. Para cada arranque marcado, com o auxilio de trena de 

aco e giz, marca-se 40,0 centimetros para baixo. Estabelece-se assim em todos os 

arranques, um referencial que esta nivelado com os 5,0 centimetros marcado no primeiro 

deles. _ _ _ _ _ _ 

Figura 2.35 - Arranques usados como referenda 

Por estes referenciais feitos nos arranques de pilares, amarram-se linhas de nailon 

esticadas (Figura 2.37), a partir das quais se produz as mestras, que devem tocar 

superiormente as linhas. As mestras devem estar espacadas entre si no maximo 2,0 metros, 

para permitir o sarrafeamento (Figura 2.36). 

Fig. 2.36 - Mestras para concretagem Figura 2.37 - Linha definindo nivel da laje 

Estando prontas as mestras, verifica-se: as posicoes e diametro das armaduras 

negativas e de distribuicao; a seguranca dos escoramentos; a disponibilidade de 

equipamentos, ferramentas e materiais; e molham-se em abundancia os blocos de 

enchimento, para que nao absorvam a agua necessaria a reacao do cimento. 

O transporte do concreto ao ponto de lancamento e feito com carrinho de mao 

basculante que trafega sobre estrados de madeira previamente preparados, para evitar que a 

ferragem seja amassada e prejudicada, alem de evitar a quebra de blocos (Figura 2.38). A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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concretagem inicia-se pelo ponto mais afastado, e a medida que o trabalho vai sendo 

executado, retiram-se os estrados ate chegar ao ponto de acesso. 

Fig. 2.38 - Lancamento do concreto Fig. 2.39 - Nivelamento com "pe de pinto" 

A medida que o concreto vai sendo lancado diretamente sobre a laje, e adensado 

pelo servente com o auxilio do vibrador. Logo apos, utilizando-se o "pe de pinto" (Figura 

2.39) ou desempenadeira, nivela-se a altura do concreto de acordo com as mestras e as 

linhas esticadas, obtendo o capeamento definido em projeto de 5,0 centimetros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5. Cura e Desforma 

O concreto preparado com cimento portland deve ser mantido umedecido por, no 

minimo, sete dias apos sua concretagem (Figura 2.40), pois a agua e indispensavel as 

reacoes quimicas que ocorrem durante o seu endurecimento. A cura, que e o processo de 

endurecimento, quando bem executada, torna o concreto mais resistente e mais duravel. 

Porem, quando mal realizado, torna-se enfraquecido, podendo ocorrer fissuras de retracao 

(Figura 2.41), com prejuizo da durabilidade e resistencia. A cura e realizada com o 

lancamento de agua sobre a superficie de concreto. Pode-se usar tambem papel, tecido, ou 

areia, que constantemente umedecidos, evitam a perda de agua do concreto para o 

Fig. 2.40 - Cura do concreto Fig. 2.41 - Fissuras de retracao 

Segundo a NBR 6118/2003, a desforma das pecas deve ocorrer apos os seguintes 

prazos: 3 dias para faces laterals; 14 dias para as faces inferiores, mantidos os pontaletes; 

21 dias para as faces inferiores, inclusive pontaletes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.0.AIvenaria 

4.1.Locacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O primeiro passo para a execucao da alvenaria consiste na sua locacao. Esta servira 

de referenda para todo servico restante, sendo assim, a perfeicao geometrica de todo o 

conjunto e dependente da qualidade de sua locacao planimetrica e altimetrica. A locacao 

planimetrica da poligonal que define a marcacao deve-se ao sistema de coordenadas 

materializado fisicamente atraves de linhas perpendiculares presas a ganchos de aco 

previamente solidarizados as bordas das lajes (Figura&l). 

F i g u r a ^ - Ganchos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 390 flxados a laje (ou viga) 

Para que se tenha, andar a andar, os eixos de referenda (Figura 3.2), 

respectivamente, situados em um mesmo piano vertical, procura-se garantir que as 

extremidades das linhas que definem cada eixo (Figura 3.3) situem-se sempre em uma 

mesma vertical. Para isso adota-se uma mesma referenda a ser utilizada para todos os 

andares, a qual consiste no gancho de aco afixado a primeira laje. 

Fig. 3.2 - Linhas perpendiculares (eixos) Fig. 3.3 - Ranhura nos ganchos 

Antes da concretagem, posicionam-se os ganchos na laje sobre as prumadas 

correspondentes a cada gancho chumbado na primeira laje. Em seguida procede-se a 

concretagem com o chumbamento dos ganchos em questao. Fixa-se, a barra de aco 

chumbada, um fio de prumo, o qual atraves de translacao vertical do prumo e rotacao da 

barra de aco em relacao a extremidade da laje, e alinhado com a referenda da primeira laje. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esta referenda consiste em uma ranhura feita sobre a barra de aco chumbada a primeira 

laje, passando exatamente sobre o eixo da construcao. Ao se conseguir aprumar o fio, faz-

se a mesma ranhura nas barras de aco chumbadas no andar em construcao. Em seguida, por 

estas ranhuras, amarra-se um fio de nailon, materializando assim, os eixos de referenda. 

Antes de iniciar a marcacao deve-se realizar um estudo para o correto 

posicionamento do elevador de carga, o qual deve situar-se em um local central, 

eqiiidistante de todas as frentes de servico. Deve-se tambem tomar o cuidado para nao 

sobrecarregar a laje, armazenando uma grande quantidade de tijolos em um mesmo ponto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.Marcacao 

Em primeiro lugar, limpa-se o piso com vassoura para remover os materials soltos e 

verifica-se o nivelamento da laje com nivel de mangueira. Sobre cada eixo de referenda, 

risca-se na laje com um barrote afiado de aco ou entao se assenta uma faixa de argamassa e 

em seguida, bate-se sobre ela uma linha de nailon posicionada sobre o eixo. Na locacao das 

paredes leva-se em consideracao o fato de que os vaos devem ser acrescidos da espessura 

equivalente ao acabamento das paredes, resultando em um acrescimo de 5,0 centimetros no 

total do vao (dois centimetros e meio de cada lado). Em seguida, assenta-se a fiada de 

demarcacao utilizando os mesmos tipos de bloco ceramico e de argamassa a serem usados 

no restante da parede. 

Antes de lancar a argamassa sobre o piso para demarcacao, deve-se molha-lo para 

prover uma melhor aderencia. Ao assentar o bloco, bate-se nele com a parte metal ica da 

"colher de pedreiro", provocando vibracao na argamassa, o que lhe confere melhor 

distribuicao, compacidade, e aderencia. Deve-se iniciar a marcacao pela alvenaria da 

fachada (Figura 3.4). 

Inicialmente assentam-se os blocos das duas extremidades da parede locando com 

base nos eixos de referenda (Figura 3.5). Estica-se em seguida uma linha unindo os dois 

blocos por um de seus lados (Figura 3.6). Assenta-se entre eles os demais blocos da fiada de 

demarcacao (Figura 3.7), modulando-os mediante o espacamento das juntas verticais e 

utilizando, se necessario, um meio-bloco. As juntas verticais sao preenchidas para garantir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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maior resistencia a choques acidentais. Demarcam-se as paredes internas com base nos 

eixos de referencia, atentando para os vaos de portas. 

Fig. 3.6 - Utilizacao das linhas Fig. 3.7 - Fiada completamente assentada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.Elevac5o das Paredes 

A elevacao das paredes e iniciada pelos cantos principals ou pelas ligacoes com 

quaisquer outros componentes e elementos da edificacao (Figura 3.8), pois desta forma o 

restante da parede sera erguido sem maiores preocupacoes de prumo e horizontabilidade 

das fiadas. Estes cantos podem ser erguidos inicialmente ate uma altura de um metro e 

meio. 

Fig. 3.8 - Inicio pelos cantos 

A argamassa de assentamento e aplicada sobre o bloco por meio de "colher de 

pedreiro" de modo a formar um cordao continue A espessura das juntas verticais e 

horizontals deve situar-se entre 1,0 centimetros e 2,0 centimetros, uma vez que espessuras 

maiores sao desnecessarias e proporcionam maiores deformacoes por retracao. Deve ter em 

mente a importancia da junta vertical preenchida, pois confere estabilidade a parede. A 

argamassa utilizada para assentamento deve ser plastica e ter consistencia para suportar o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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peso dos tijolos e mante-los no aluhamento por ocasiao do assentamento. Utiliza-se 

argamassa mista no traco 1:1:9 (cimento; cal; e areia). A quantidade de argamassa 

produzida deve ser tal que seja utilizada completamente num intervalo maximo de meia 

hora, diminuindo os riscos de se alcancar o inicio da pega sem ser aplicada, o que a 

inutilizaria (Figura 3.10). 

Fig. 3.9 - Levantamento da alvenaria Fig. 3.10- Argamassa a ser aplicada 

Para levantar a regiao entre os cantos da parede, estica-se uma linha entre os dois 

cantos ja levantados, fiada por fiada, servindo esta de guia para os tijolos (Figura 3.9). O 

desaprumo e corrigido na execucao de cada fiada, com o auxilio do "prumo de pedreiro", 

bem como a planeza, que e verificada com regua de metal colocada em varias direcoes. 

Desta forma ergue-se todo o pano de parede. Assentam-se os blocos de cada fiada de modo 

que fiquem desencontrados com os blocos das fiadas imediatamente inferior e superior 

(amarracao), o que diminui as chances de rompimento por cisalhamento do macico. 

No encontro entre paredes de alvenaria executa-se a amarracao (Figura 3.12) entre 

elas deixando-se tijolos salientes na espessura de meio tijolo (Figura 3.11), alternadamente, 

na parede que servira de suporte para a outra. Este procedimento se faz necessario para 

diminuir a probabilidade de tombamento das paredes e de ocorrencia de fissuras nos 

encontros. 

Fig. 3.11 - Detalhe: Tijolos salientes Fig. 3.12 - Amarracao entre paredes 

No encontro de uma parede de alvenaria e um pilar de concreto, chapisca-se a 

superficie que ficara em contato com a parede (Figuras 3.13 e 3.14). Este procedimento deve zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

23 



\  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ser feito com tres dias de antecedencia. O chapisco e feito com argamassa de cimento e 

areia no traco 1:3. Isto resultara em uma argamassa bem irregular na face revestida do pilar, 

melhorando a aderencia da alvenaria. 

Fig. 3.13 - Pilar chapiscado Fig. 3.14 - Fixacjio do tijolo 

Quando as paredes atingem uma altura aproximada de um metro e meio, executam-

se os andaimes para facilitar o servico de assentamento das fiadas superiores (Figura 3.16). 

Fig. 3 .15- Detalhe: vao de janela deixado em aberto Fig. 3.16- Utilizacao de andaimes 

Os vao de portas e janelas sao deixados em aberto, obedecendo as medidas previstas 

no projeto arquitetonico, lembrando de acrescentar seis centimetros no vao, referentes a 

espessura do batente (Figura 3.15). Sobre o vao de portas e janelas e sob o vao de janelas 

devem ser construidas as vergas, as quais tern a finalidade de proteger as esquadrias dos 

esforcos provenientes do peso da alvenaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.0.Conclus6es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante o estagio observaram-se diversos pontos importantes, dos quais alguns 

merecem destaque. Tornou-se clar^ a grande importancia de um mestre-de-obras experiente 

para a execucao da obra, pois este profissional gerencia questSes praticas, que nao exigem a 

presenca do engenheiro. Porem a presenca deste na obra e imprescindivel, ja que e ele o 

responsavel tecnico e possui o conhecimento cientifico necessario a resolu9&o das questoes 

mais importantes, tendo em vista as conseqiiencias no ambito legal e tecnico. 

Verificou-se a necessidade de conscientiza9ao por parte dos operarios no que diz 

respeito ao uso dos equipamentos de seguran9a individuals (EPFs). Podendo-se deste modo 

afirmar que a promo9ao de campanhas de conscientiza9ao atraves de cursos, palestras e 

mini-reunioes, mostrando a importancia da seguran9a no trabalho, e uma necessidade para 

se evitar possiveis acidentes que venhafsacrificar a saude dos operarios. 

Outro aspecto importante e a necessidade de se implantar um sistema de gestao e 

controle da obra, partindo de um planejamento, o que teria forte impacto no desempenho da 

produ9ao, diminuindo perdas de recursos, materials e mao-de-obra. 

A elabora9ao de um programa para gerenciamento dos residuos visando o adequado 

armazenamento e encaminhamento final dos mesmos, o PGRCC, teve impacto na gestao 

dos residuos gerados, disciplinando as a9oes necessarias ao gerenciamento adequado, 

minimizando os impactos ambientais. 

Por fim, o estagio serviu positivamente ao seu proposito final, o qual constituiu a 

vivencia do dia-a-dia do engenheiro civil que exerce suas fun9oes em escritorios, 

responsavel pelos projetos e fiscaliza9ao da execu9ao, e em canteiros de constru9ao civil, 

aplicando para tal os conhecimentos adquiridos na academia de modo a otimizar todos os 

processos envolvidos na sua atividade profissional, sejam na elabora9ao de projetos, 

or9amentos, planejamentos, execu9ao de obras, intera9ao com fornecedores, clientes, e 

orgaos publicos. 
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