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RESUKO 

Este trabalno tea como ob^etivo estudar, a nivel de 
laboratorio, a durabilidade natural das madeiras marmeleiro 
pre to (Proton hemiargyreus Muell. Arg,) e jurema preta 
(Mimosa acutiatipula Benth.), aos fungos xilofagos 
Crloeopnyllum trabeum (Pers. ex Pr.)» Peria placenta Pr. e 
Aspergillus niger van Tiegh.. 

Os resultados obtidos foram comparados a uma tabela 
proposta por KENDONQA & SESPA (1986) que classifies a madeira 
de acordo com o seu percentual de perda de peso* 

A ourema preta apresentou bons resultados para o teste 
empregadc, sendo mais resistente que o marmeleiro preto. 



1 

1. iNusosuglo 

A Regiao Semi-arida nordestina caraeteriza~se por apre 
sen tar gr ancle diversidade de vegetacao nativa de porte arbo-
reo. Sua utilizaoao, entretanto, e f e i t a de maneira empirica. 

A madeira representa o principal proauto f l o r e s t a l e, 
sem duvida, e urn dos materials organicos mais importante e 
complex© que se eonhece. A madeira sendo constituida de p o l i -
meros como a celulose, hemieelulose, etc., e utilizada por 
organismos xilofagos corno fonte de alimento. Destes, os fun-
gos sao os mais importantes (PIBELIS, 1985). 

Do ponto de vista economico, e importante o conheei-
mento das madeiras resistentes ao ataque de organismos x i l o 
fagos, pois, a nivel de propriedade r u r a l , o custo de urn 
tratamento preservative pode ser oneroso e quase sempre ineom 
pativel com a renda de urn pequeno agricultor (FIDELIS, 1985). 

A p a r t i r do conhecimento que se tern quanto a u t i l i z a -
cao de madeiras na Regiao Send-arida para a producao de esta-
cas e moiroes* eseolheu-se para este trabalho c marmeleiro 
preto (Croton hemi argyreus Muell. Arg.}, e a jurema preta 
(Mimosa aoutistipula Benth.), que sao utilizadas pelos agri
cultor es para essas finalidades. 

Este trabalho tern como obgetivo estudar a durabilidade 
natural das madeiras citadas, uma vez que nao se tern conneci
mento ci e n t i f i e o que comprove a durabilidade natural das 
mesmas. 
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2.1* MARMELEIRO PRETC (Croton hemiargyreus ftuell. Arg.) 

Arvore pertencente a familia das Euforbiaceas, sendo 
arbusto ou arvore pequena, l i n h e i r a de 3 a 6 metros de altura 
com uma copa pouco expandida para os lados, porem mais para o 
alt o . A caeca do tronco e manchada de placas cinzentas bem es 
curas, pela abundancia des manchas pretas earacteriza-se a 
variedade preta (TIGRE, 1968). 

£ abundante no Ceara, nao so no Sertao como na Caatin-
ga. Ocorre tambem em outros Estados como Piaui, Rio Grande do 
Korte, Paraiba, Pernambuco e Alagoas (TIGRE, 1968). 

0 tronco de arvores de mais de 5 anos e empregado como 
caibros. ripas, forquilhas e estacas de cerca e, com menos de 
2 anos, como varas. Suas fibras podem ser u t i l i i a d a s para a 
fabricacao de chapas de fibras do tipo EOCATEX (TIORE, 1968). 

2.2. JuREMA PRETA (Mimosa acutistipula Benth.) 

A especie pertence a fareilia das Leguminosas Mimosoi— 
deas, sendo arvore de pequeno porte, altura de ate 4 metros. 
Caule contorcido, enrugado, espinhoso,de casca quase negra, 
fendida longitudinalmente (ERAGA,1985)» que pode ser emprega-
da quando cozidae para o tratamento de feridas comuns, can-
cros, ulceras e erisipelas (CRUZ, 1982). Sua madeira tern cer~ 
ii'r castanho avermelhado escuro; a arvore emite gal hos muito 
laixos formando has tee de mais de 1,5 metros de altura 
(TIGRE, 1968). 

A ocorrencia desta especie se da na Regiao Semi-arida 
da Caatinga, do Ceara a Bahia (TAVARES, 1959 e TIGRE, 1968). 



3 

A madeira e duravel como estaea, forneeendo exeelente 
lenha e carvao, eonsideradc c carvao de mais elevada caloria, 
utilizado em forjas e fundicoes (TIGRE, 1 9 6 6 ) . 

2.3- TESTE DE APODRECIMSKTO ACELERADO EM LAB0RAT6RI0 

Eete tipo de teste alem de prever o comportamento apro 
ximado da durabilidade natural de madeiras, quando postas em 
service, tern a vantagem de fornecer resultados mais rapidos. 
Quando os resultados das amostras de madeiras empregadas no 
teste apreeentam decomposicao com a l t a per da de peso, eon-
clui-se que a resistencia natural desta madeira ao ataque de 
fungos e baixa. Por outro lado, se as amostras apresentam urn 
bom estado de sanidade sem nenhuma ou pouca perda de peso no 
f i n a l do teste, recomenda-se executar experiment© de =eampo pa
ra comprovaeao f i n a l (MEHDONQA & 3ERPA, 1 9 8 6 ) . 

2 . 4 . A7AlIAy&0 DO TESTE 

Segundo Cartwright & Pindlay ( 1 9 5 8 ) , citado por MERDOB 
QA & SERPA ( 1 9 8 6 ) , as p e r d a s de peso sao elassificadas, duran 
te os testes em varies g r u p o s : Altamente resistente, Resisten 
te, Koderadamente resistente, Kao resistente e Pereeivel. As 
madeiras "Altamente r e s i s t e n t e e " podem ser usadas para dormen 
tes, p e s t e s e estacas de c e r c a . As "Resistentes" sao as madei_ 
r a s que podem ser u s ad:.: ses c o n t a t o com o solo, mas podem 
permanecer em locais e x p o s t c s como portoes, lados externos de 
casas, e t c . . As classi>i :. r como "Koderadamente resisten-
t e s , s , nao devem s e r usL.ia; em c o n t a t o com o solo sem um pre-
v i o t r a t a a e n t o preservative* lociem ser usadas es rodapes, as-
s o a l h o r no i n t e r i o r dc c a s a s , e t c . . As "Kao r e s i s t e n t e s " d e -

v e r ssr usadas em l o c r : _ : v cr:._. a ' ler i te i i iente eecos , come mobili-
a s , caibros de e o b e r t a s , etc.- P i n a l m e n t e, as m a d e i r a s "Pere-
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-I 
civeie" que BO devem ser usadas quando submetidas a tratamen-
to preeervativo. 
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3.1. ESPECIES DE MADEIRAS UTILIZADAS 

. Eeste estudo utilizarazn-se as madeiras marmeleiro pre-
*° (Proton hemiargyreus Muell. Arg.) e jurema preta 
Mimosa acutistipula Be&th.) * A escolna da© especies f oi devi-
do as mesmas serem utilizadas como estacas de cerca nas pro— 
priedades rurais da Regiao Semi-arida do Eordeste. 

3 . 2 . FROCED&JCIA E COLETA DA MADEIRA 

As madeiras utilizadas na pesquisa fGram coletadas na 
Pazenda Lameirao, que esta. situada no mnnicipio de Santa Tere 
zinna, Estado da Paraiba, tendo longitude 37*29*W, latitude 
7*OS'S e altitude 300 metros. 

Poram abatidas 5 arvores de oada especie, sendo bem 
espacadas uma das outras, procurando-ee deste mode, abranger 
e variabilidade genetics das especies no local de coleta. Ar 
arvores abatidas possuiam dimensoes de estacas de cerca u t i 
lizadas na Regiao. 

3 . 3 . CONPECglO DOS CORFOS-DS-PRCVA 

As estacas foram seccionadas em tres partes, aproxima-
-is, sendo escolnida destas, uma seccao que conti 

nha menos defeitos, como tortuosidade, ataque de organismos 
xilofagos,etc., as quaic- foram transformadas inicialmente em 
v i r - para conf eceao dor ccrpos-de-prova com dimensoes de 
2,0 r 2,C x 2,0 centimetrcr. 
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3.4. FKEPARO DO HSIO DE GUI TOR A PARA DESEBTYOLYIEEETO - DOS 
FUNGOS 

Os fungos xilofagos utilizados foram: 
Glo eophyllum trabeum (Pars, ex F r . ) 
Poria placenta Fr. 
Aspergillus niger van Tiegh. 

Seguiado-se as recomendacoes da Norma ML0-74 da AWPA 
(1974) i preparou-se o meio de cultura com malte-agar, o qual 
f o i autoclavado a uma temperatura de 120*C e pressao • de 
l,0kg/c2n por 30 minutes. Em seguida o mesmo f o i eclocado nas 
placas de p e t r i , deixando-o em repouso ate seu esfriamento.Os 
fungos foram entao repicados, permanecendo em aclimatizada por 
5 dias para e desenvolvimento dos micelios dos fungos u t i l i -
zados. =** 

3.5.. SElEglO DOS CORPOS-DB-PROVA 

A eelecao dos corpos~de-prova f o i por pesagem, procu-
rando-se deixar urn interval© de 2 gramas para cada amostra. 
Selecicnou-se assim, 12 corpos-de-prova para cada fungo, tote 
lizando-se 36 amostra por especie de madeira. Na sequencia as 
amostras foram devidamente identificadas quanto as especies e 
fungos. 

3.6. PHIPABO DO SOLO 

0 sole utilizado f o i coletado no Yiveiro Plorestal,sen 
do peneiradc e homogeneisado para obtencao de amostra para de_ 
termina;;' seu teor de umidade, pH e capacidade de reten-
cao de ague do s o l o , conformc recomendacao da Korma 2G.O-74 da 
AWPA ( 1 9 7 4 ) . 

Segurj.dc recomendacoes de Eerma citada, colocou-se em 
cade, f r a s c o , 150 gramas de solo t 45^1 de agua destilada, f a -

http://Segurj.dc
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cando o solo com 130,* acima da sua capacidade de retencao de 
agua. A seguir uma tabua suporte "feed s t r i p " de Pinus sptnas 
dimentsoes de 0,3 x 2,8 x 3,4 centimetres. Autoelavou-se os 
frascos a uma temperatura de 120*C e pressao l,0kg/cm2 por 60 
minutos. 

3*7. H-T0GULAQA0 DOS PUEGOS 

A inoculacao dos fungos nos frascoc f o i de mo do assep-
ti c o . Apos a inoculacao t os frascos foram eondusidos a uma 
sala aclimatizada, com temperatura de 25-2*0 e'--midade r e l a t i 
va de 65-5$, onde permaneceram ate o completo desenvolvimento 
do fungo na tabua suporte e no solo. As condieoes do laborato 
r i o durante o experiment© foram monitoradas por meio de urn 
• termohigrograf o« s-» 

3.8..EXPOSiglO DA MADEIRA AOS PURGOS ZIL6PAG0S 

Os corpos-de-prova foram submetidos a secagem a 
103^2 #C ate atingirem massa constante, sendo pesados em balan 
9a de 0,01 grama de precisao. Em seguida foram p©stos , nos 
frascos contendo os fungos e conduzidos a sala aclimatizada , 
onde permaneceram por 12 semanas. Apos este periodo os fras
cos foram abertos, removendo-se 0 micelio dos fungos doe 
corpos-de-prova. Os merges foram levados a estufa a 105*2 "C a 
t e peso constante, sendo novamente pesados, e comparados com 
a primeira pesagem p a r a avaliar a perda de peso. 

3.9. AVALIAQlO DOS RESULTADOS 

P a r a a a v a i l .a< f i n a l , seguiu-se c modelo apresentado 
p o r ICSIiDOITyA & . (1986), onde c o n s i d e r am quatro g r u n o s , 

coa i n t e r v a l e s maiore.! que os c o n s i d e r ados p e r 
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Cartwright & Pindlay (1958). Para interplctaeao dos resulta
dos utilizou-ee os dados da tabela 1.. 

TABKTiA 1. Avaliacao da resistencia da madeira ao ataque de 
fungos xilofagos. 

Media da per da Classe de resistencia de madeira ao 
de peso (#) ataque de fungo 
0 - 10 altamante resistente 

11 - 24 resistente 
25 - 44 resistencia moderada 
acima de 45 nao resistente 
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4 . RESULTADOS E DISCUSSlO 

Os resultados obtidos neste trabalho estao apreseata
na tabela 2.. 

TABELA 2. Ferda de peso devido ataque dos fungos xilofagos 
as madeiras estudadas. 

FUNGOS PERDA DE 
marmeleiro preto 

PESO 
^urema preta 

I . Gloecph^llum trabeum 32,46 7,84 
2. Poria placenta 33,96: 12,22 
3. Aspergillus niger 2,58^" 2,72 
Hedia 1, 2, e 3 23,00 7,59 
Media 1 e 2 33,21 10,03 

Comparando-se os resultados citadoe na tabela 2. com 
os dados apresentados na tabela 1., tem-se que: 

0 marmeleiro preto em relacao aos fungos apodrecedores 
Gloeophyllum trabeum e Poria placenta, enquadrou-se na cate-
goria de Resistencia moderada. Isto indica que esta especie 
nao dere ser utili z a d a como estacas, a menos que sê am devi-
damente tratadas-

0 comport amen to dessa especie r.t> ao fungo 
Aspergillus niger que e urn fungo de bolor, f o i classificado 
como Altamente resistente. Provavelmente, devido este fungo 
nao se alimantar dos componentss primarios da madeira, como 
celulose, hemieelulose e lignina e sim, de substaacias de re-
serva* como amido, acucares, etc. , existentes em menor cuan-
tidade na. madeira. 
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A durabilidade do marmeleiro preto aos tree fungos, 
enguadrou-se na categoria de Resistente. 

A jurema preta f o i Altamente resistente ao fungo 
Gloeophyllum trabeum e Resistente ao Poria placenta, sendo 
classificada como Altamente resistente numa media para estes 
dois fungos. Bsta alta resistencia, provavelmente f o i devido 
a dureza de sua madeira, e talvez por apresentar em sua cons-
tituica o organica, alguns extrativos de carater toxicos aos 
fungos utilizados. 

Em relacao ao Aspergillus niger a madeira da jurema 
preta f o i Altamente resistente. Este resultado 3a era espera-
do, pelos mesmos motivos citados aateriormente para a madeira 
de marmeleiro preto. 

Quando f o i considerada a media dos tres fungos, a j u -
rema preta fort- classif icada como Altamente resistente. 
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Has condicSes em que o trabalho f o i executado, pode-se 
concluir que: 
1« A jurema preta mostrou maior durabilidade natural que o 

marmeleiro preto aos fungos xilofagos utilizados; 
2. A jurema preta por apresentar boa durabilidade natural ao 

teste utilizado, pode ser empregada em estacas de eerca, 
moiroes e outroe uses nas propriedades rurais; 

3- Doe resultados obtidos com o marmeleiro preto, nao se suge 
re seu emprego em estacas de cerca, moiroes ou outros usos 
em contato direto com o solo, devido sua pouca durabilida
de ao teste de Kboratorio. 
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6. SUSEST0E3 

Com base nos resultados obtidos, sao feitas as seguin-
tes sugestoes: 
!• Sendo a jurema preta uma especie nativa da Regiao Semi-ari 

da, que apresenta rapid© crescimento e se propaga com ex-
trema facilidade, e ainda e altamente resistente a fungos 
xilofagos, sugere-se que se continue o trabalho e se execu 
te ensaios de campo, para v e r i f i c a r a resistencia da espe
cie nessas condicoes; 

2. Segere-se pesquisas com © marmeleiro preto para v e r i f i c a r 
a facilidade de seu tratamento preservative, atraves de 
praticaa compativeis ao& agricultores da Eegiao; 

3. Sugere-se tambem que se realizem pesquisas sobre as espe 
cies estudadas em outras areas da Engenharia Plorestal, pa 
ra se obter novas informacoes sobre as mesmas. 
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ANBXO 1. . 

TABELA 1 . 1 . (?'») da perda de peao do marmeleiro preto (Croton Heird.argyr'eus Muell. Arg.) 

OS C0RP0S~DE-PR07A 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Media 

yllum trabeum 33,18 39,1* 30,51 32,07 32,04 26,82 31,60 35,09 34,47 29,55 29,58 35,48 32,46 

placenta 35,63 33,23 32,38 31,45 31,36 38,11 33,61 38,06 26,84 34,11 41,79 30,98 33,96 

v i l l u s niger 3,16 2,27 2,57 2,48 2,47 2,86 2,00 2,55 2,65 3,22 2,29 2,41 2,58 

TABELA 1 . 2 . (/') da perda de peso da jurema preta (Mimosa aoutistipula Benth.) 

CORPOS-BE-FROVA 

* ' 1 2 , 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Media 
Gloeophyllum trabeum 5,68 6,12 0,82 9,40 6,91 6,84 7,34 9,11 9,04 10,07 11,62 11,07 7,84 
Poria placenta 4,61 8,15 8,31 7,97 10,94 1112,39 14,89 13,59 15,63 13,46 19,39 17,28 12,22 
Aspergillus niger 2,80 2,82 2,95 2,49 2,77 2,62 2,28 2,79 2,73 2,48 3,22 2,64 2,72 

H 
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ANEXC 2. 

CiLCULO DA PERDA DE PESO 

Para se calcular a percentages de perda de peso, apos 
exposicao a deterioracao dos fungos xilofagos, usou-se a fo r 
mula: 

PI - P? 
Perda de peso = x 100, onde: 

?1 «= peso i n i c i a l do corpo-de-prcva (antes de ser submetido 
ao ataque de fungos). 

? 2 * peso f i n a l do corpo-de-prova (apos o ataque de fungos). 

A media f i n a l dos resultados foram' obtidos atraves da 
formula: 

Media * BSKJSE^S §S iH d a P e r < t e &e Peso, onde: 
n 

n = n2 de resultados empregados no ealculo. 


