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RESUMO 

O principal desafio da industria coureira e a preocupacao do uso de sais de cromo no 

processamento do couro, proporcionando uma elevada carga poluidora. O processo industrial do 

couro produz residuos solidos provenientes das etapas de processamento, acabamento e 

tratamento dos efluentes na estacao. O residuo solido (lodo primario) enfoque de nosso estudo, e 

originado na etapa de tratamento fisico-quimico do efluente, onde o mesmo perfaz 60% de 

residuos gerados pela industria do couro. O lodo primario apresenta varios problemas na sua 

disposicao final devido a presenca em sua constituicao de uma diversidade de elementos 

quimicos nocivos ao ambiente, em especial o metal pesado cromo (HI) e cromo (VI). Neste 

contexto, uma alternativa para minimizar a descarga de cromo ao ambiente pelo residuo solido 

(diminuindo assim, o impacto ambiental, como tambem os altos custos na disposicao final) seria 

reduzir o cromo (III) e cromo (VI) contido no residuo. Este estudo foi realizado com amostras 

(lodo primario) oriundo da Estacao de Tratamento de Efluente do Centro Tecnologico do Couro e 

do Calcado - Albano Franco objetivando: (a) caracterizacao quimica; (b) solubilizacao do lodo 

primario atraves da ionizacao dos ions; (c) avaliar as propnedades eletrocineticas. As fracoes 

selecionadas na pratica de amostragem e quarteamento foram analisadas atraves de ensaios 

analiticos por meio do espectrofotometro de absorcao atomica; ultra violeta, metodo de Kjeldahl 

e metodo espectrofotometrico. O estudo conclui que o lodo primario apresenta um elevado indice 

de toxidade devido a presenca de metais pesados: Cr 3, Cr6* Pb, Mn, Cd, mas tambem de 

micronutrientes e macronutrientes essencias ao solo. Com a solubilizacao dos ions, o cromo 

apresentou uma certa resistencia de ionizacao, necessitando assim, de avaliar outros parametros 

fisico-quimicos capaz de intensificar seu poder de solubilidade. 

Palavras-chave: Residuo solido, solubilizacao, cromo (HI). 

Titulo: Estudo de reducao do cromo no lodo primario de curtume por solubilizacao. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The main challenge of the leather industry is the concern with the use of chromium salts in the 

processing of leather, providing a rising polluting load. The industrial process of the leather, 

produces solid residues proceeding from the stages of processing, finishing and treatment of the 

effluent in the station. The solid residue (primary sludge), the focus of our study, is originated in 

the stage of physical - chemistry treatment of the effluent, this it represents 60% of residues 

generated for the leather industry. The primary sludge presents some problems in its final 

disposal due to presence in its constitution of a diversity of harmful chemical elements to the 

environment, especially the heavy metal chromium (IE) and chromium (IV). In this context, an 

alternative to minimize the discharge of chromium to the environment for the solid residue (thus 

diminishing, the ambient impact, as well as the high costs in the final disposal) would be to 

remove chromium (EI) and chromium (IV) contained in the residue. This study it was carried 

through with samples (primary sludge) deriving from the Station of Treatment of Effluent of the 

Technological Center of Leather and Footwear - Albano Franco, with the objective of: a) 

characterizing chemically b) classifying the solid residue c) evaluating electrokinetic properties 

d) solubilization of the primary silt through the ionization of ions. The selected fractions in the 

sampling practice and the quarting had been analyzed through analytical assays by means of 

atomic absorption espectofometro; extreme violet-visible, Kjeldahlean method and 

espectofometrico method. The study concluded that the primary sludge presents a high index of 

toxicity due the presence of heavy metals, with Cr 3 +, Cr6", Pb, Mn, Cd, but also of micronutnents 

and macronutrients essential to the soil. With the solubilization of ions, the chromium presented a 

certain resistance of ionization, thus needing, to evaluate other parameters physical-chemistry 

capable to intensify its power of solubility. 

Keywords: Solid wastes, solubilization, chromium (III) 

Heading: Study of reduction of chromium in the primary sludge of tannery for solubilization. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 Historico 

Os principals segmentos industrials segundo CLASS e MAIA (1994) nos quais o cromo e seus 

derivados compostos sao liberados ao meio ambiente, sao: curtume, manufatura de aco e liga, 

lampadas, minas, lixo urbano e industrial, fertilizantes, entre outros. Nesses processos e fontes de 

contaminacao, a forma encontrada do cromo pode ser trivalente, hexavalente ou elementar. O 

cromo hexavalente desses, e o estado mais nocivo ao ambiente devido seu grau de toxidade. 

Apesar da arte de curtir ser muito antiga, a consolidacao deste setor industrial de acordo com 

BARROS et. al. (2003) so se deu no seculo XIX, com a inclusao de sais de cromo no processo de 

curtimento. O metodo mais empregado mundialmente na industria de couro e, sem diivida, o 

tratamento com sais de cromo, o qual ocasiona a geracao de residuos com presenca do metal. 

Segundo FERREIRA (2003), a estrutura da manufatura e cadeia produtiva coureira se subdivide 

em: 

1. Produtores de wet-blue: Estagio primario, responsavel por 80% da carga poluente 

nos curtumes; 

2. Produtores de couro semicabados e couro acabado: esses estagios de producao sao 

responsaveis por 10% da poluicao; 

3. Produtores de couro cortado: Praticamente nao existe carga poluente; 

4. Produtores de calcados: Apresenta, nesse estagio, poluicao minima. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iUFCG/BIBUOTECA! 
» 
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Os maiores produtores mundiais de couro cru, sao: China, Estados Unidos e Brasil que, juntos, 

perfazem em torno de 50% do comercio mundial, em que e, a China atualmente, o pais que mais 

industrializa couro. No Brasil, os maiores produtores de couro, localizam-se nos Estados do Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais e Sao Paulo. 

Ao longo deste estudo, e abordado termos como poluicao e contaminacao, onde se faz necessario 

urn melhor esclarecimento, pois estes termos segundo CRATHORNE et al (1996), se confundem 

na linguagem comum do dia-a-dia. Na visao cientifica existem significados diferentes. A 

definicao de contaminacao se da para designar uma substancia quimica em uma amostra, sem 

evidencias de causar mal, por outro lado, o termo poluicao e utilizado em casos que a substancia 

presente e potencial ao meio ambiente. As poluicoes seguem variando desde, poluicao termica a 

introducao de metais pesados ao ambiente por intermedio de despejos industrials. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Residuos Solidos 

A Lei n° 9.921, de 27 dejulho de 1993, dispoe sobre a gestao dos residuos solidos, considerando 

estes em seu Art. 2°como provenientes de: 

I - atividades industrials, atividades urbanas ( domestica e de limpeza urbana ). comerciais. 

de servicos de saiide. rurais. de prestacao de servicos e de extrac^o de minerals; 

II - sistemas de tratamento de aguas e residuos liquidos cuja operaijao gere residuos 

semiliquidos ou pastosos. enquadraveis como residuos solidos, a criterio do orgao 

ambiental do Estado. 

III - outros equipamentos e instalacoes de controle de poluicao. 

O processo industrial coureiro produz residuos solidos provenientes das etapas de processamento 

e acabamento do couro, como tambem, na operacao de tratamentos dos efluentes na estacao. De 
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As etapas responsaveis pela producao de residuos na industria coureira podem ser classificadas 

como segue abaixo: 

Tabela 1 - Classificacao do residuo solido de acordo com a sua origem. 

RESTDUO SOLIDO ETAPA DE ORIGEM 

Aparas nao caleadas Processamento do couro 

Aparas caleadas Processamento do couro 

Carnaca Processamento do couro 

Aparas curtidas Acabamento do couro 

P6 da lixadeira Acabamento do couro 

Farelo da rebaxadeira Acabamento do couro 

Lodo primario Tratamento do efluente (Fisico Quimico) 

Lodo secundario Tratamento do efluente (Biologico) 

Fonte: CTCC - Albano Franco / SENAIPB 

A grande problematica da liberacao de residuos solidos de Curtume ao ambiente, em especial o 

lodo primario, enfoque deste estudo, ocorre em razao de apresentar altos teores de cromo, alem 

de outros metais pesados. 

Para MUNIZ et al (2000, p. 43) "Do total de residuos solidos industrials gerados pela industria de 

curtume, 60% correspondem aos residuos solidos contendo cromo, que dispostos 

inadequadamente contaminarao aguas subterraneas e toda cadeia alimentar". 

De acordo com a Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (NBR 10004), os residuos solidos 

sao classificados nas tres classes abaixo: 
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Classe 1 - Residuos Pengosos: sao aqueles que apresentam riscos a saude publica e ao meio 

ambiente, exigindo tratamento e disposicao especiais em funcao de suas caracteristicas de 

mflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

Classe 2 - Residuos Nao-inertes: sao os residuos que nao apresentam periculosidade, porem nao 

sao inertes; podem ter propriedades tais como: combustibilidade, biodegradabilidade ou 

solubilidade em agua. Basicamente sao residuos com as caracteristicas de lixo domestico. 

Classe 3 - Residuos Inertes: sao aqueles que, ao serem submetidos aos testes de solubilizacao 

(NBR-10.006 da ABNT, 1987), nao tern nenhum de seus constituintes solubilizados em 

concentracoes superiores aos padroes de potabilidade da agua. Isto significa que a agua 

permanecera potavel quando em contato com o residue 

A caracterizacao dos residuos solidos gerados durante o processo de couro auxilia na escolha do 

tratamento a ser utdizado na estacao. A particularidade do residuo depende das diferentes praticas 

tecnologicas adotadas, fluxograma do processo, da origem da materia-prima e dos insumos 

quimicos, entre outros aspectos, que particularizam as industrias (CLASS e MAIA, 1994). 

Os lodos provenientes do tratamento dos efluentes de curtumes sao residuos que apresentam 

varios problemas na sua disposicao final devido a sua constituicao apresentar uma diversidade de 

elementos quimicos nocivos ao ambiente, em destaque o elemento cromo, objeto de estudo, o 

qual pode apresentar-se em varios estados de oxidacao e um deles Cr6 , altamente toxico. 

Diversos estudos tecnologicos foram realizados buscando solucoes para sua utilizacao em 

variadas areas, como: agricultura, producao de tijolos e producao de biogas, em que a mais viavel 

do ponto de vista tecnico, foi a aplicacao na agricultura, como fertilizante (CASTILHOS, 1998). 
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1.3 Metais Pesados 

De acordo com o Dicionario Brasileiro de Ciencias ambientais (1999), metal pesado e o grupo de 

metais de alto peso molecular, de peculiaridade danoso aos seres vivos, por nao serem 

biodegradaveis e se acumularem no organismo em diversas cadeias alimentares. Normalmente os 

residuos solidos quando lancados ao solo ou em agua a presenca de metais pesados, propicia a ser 

absorvidos pelos tecidos animais e vegetais. Sendo assim, ABNT 10004/1987 estabelece a 

concentracao maxima permitida de metais pesados (mg.kg"1) em residuos solidos. Observemos 

assim na Tabela 2: 

L I M I T E S M A X I M O S N B R 10004/1987 

P A R A M E T R O S Residue total ( m g l
1

) Lixiviado (mg.L
_ 1

) Solubilizacao (mg.LT
1

) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oleos e graxas 

Alum in io 
AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1f\ 

5% em massa 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 0 0 

0,5 0.005 
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1 yjynj 

1,0 

Cromio total 

Cromio Ilcxavalente 
100 

Maimanes - - 0 4 
Mercurio 100 0,1 0 .001 

Prata 
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100 1,0 

U,U j 

0,01 
i n n n n 

oocno 

Xineo 
- - 5,0 

(\ 3 
Feno 

Cianetos 
1 / A n * t/"vi' 

1000 -

Du r eza(m gCaC0 3.L"') 

1 0 

- 500.0 

<t iwn 
Fenois 

Fluoretos 

i yi 

1 0 0 0 

150.0 

u.uui 

1.5 

Vanadio 

Nitratos 

1 \J\J\J 

10.0 (m g N I T 1 ) 

Suliatos t in g S O | . l . ) 

Surfactantes (tensoativos) -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
4 U U .,U 

0.2 

Tabela 2 - Sumula dos padroes legais vigentes para residuos solidos 

Fonte: Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (NBR 10004/1987) 
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Dentre a presenca de metais pesados existentes no lodo primario, existem intrisicamente 

elementos essenciais aos seres vivos. Tais limitacoes oferecidas pelo uso do lodo primario ao solo 

e decorrente das elevadas concentracoes dos metais. 

As diversas atividades industrials produz grande quantidade de rejeitos, sejam gasoso, liquidos ou 

solidos que quando dispostos inadequadamente contribui para poluicao ambiental. Segundo 

SOARES et. al (2005), os residuos solidos quando expostos a acao de agua (chuva), favorece a 

contaminacao do solo e do recursos hidricos superficiais e subterraneos. A agua infiltrada e de 

percolacao que contem metais em solucao pode interagir com as fases solida, liquida e gasosa do 

solo e a sua micro fauna e flora afetando o transporte e/ou retencao dos metais. Os mecanismos 

que presidem o transporte de solutos em meios porosos aplicam-se tambem ao transporte de 

metais no solo que, por sua vez, pode ser assemelhado ao que ocorre quando uma solucao percola 

uma coluna cromatografica STUMM e MORGAN (1996). 

Como pode ser visto na Figura 2, os rejeitos contendo cromo sao transferidos para o solo e corpos 

de agua onde sao absorvidos pelas plantas entrando desta forma na cadeia alimentar. 
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Industrtas emissoras de Cromo^ 

•Aco Inoxidavei 

• Tratamento de couro 

• Producao de pigmentos 

• Outros 

Product de Rejeitos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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i 
Corpos de Agua 

Contaminacao do Solo Contaminacao dos 

Animais Aquaticos 

Piantas 

Animais Terrestres e 

* l Seres Humanos 

i ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2 - Diagrama esquematico da poluicao por cromo 

Fonte: STUMM e MORGAN(1996). 
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Segundo MCBRJDE (1994) apud NOVAIS et al. (2000, p.306): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O iin p acto do excesso de m etais pesados n o solo depende p r in eipah iien te da quan t idade e 

das fon n as qu iin ieas em que se en cou t ram esses m etais: so liive l. t r ocavel. oeluso ou 

fixado aos m in er a is. p r eeip itado com ou t r os com postos. na biom assa, e com p lexad o na 

m ater ia organ ica. 

A maneira mais correta de avaliar a capacidade dos elementos quimicos na perspectiva da 

contaminacao e a quantificacao dos mesmos. Possibilitando assim o emprego de praticas ou 

processos capazes de minimizar o impacto ou ate mesmo a disseminacao da contaminacao 

conforme MISSIO, 1996). 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

2.1 Objetivo Geral 

Objetiva-se, com o presente trabalho, avaliar o residuo solido (lodo primario) onundo do sistema 

de tratamento fisico-quimico do efluente gerado no setor produtivo do couro e modificar suas 

caracteristicas de toxicidade, minimizando a carga poluente deste residuo solido. 

O lodo isento de cromo pode ser incorporado ao solo em areas agricolas, em principio, sem 

maiores restricoes, observando somente cuidados na aplicacao. (BANCO DO NORDESTE, 

1999, p.96) 

Ressaltando a grande importancia economica da atividade coureira, sente-se necessidade de se 

definir uma linha de pesquisa para aproveitar o lodo primario, na agricultura com niveis de cromo 

aceitavel ao ambiente, uma vez que esses residuos apresentam na sua constituicao uma 

diversidade de elementos quimicos essenciais ao desenvolvimento das plantas, como K, N, P 

entre outros elementos. 

2.2 Objetivo Especifico 

Esta pesquisa foi desenvolvida com os seguintes objetivos: 

1. Caracterizacao quimica do lodo primario; 

2. Classificacao do residuo solido; 

3. Estudo do potencial zeta do cromo em uma amostra de sulfato monobasico de 

cromo; 
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4. Estudo das propriedades eletrocineticas do cromo no lodo primario. 

5. Estudo de solubilizacao do lodo atraves da ionizacao dos seguintes ions Na1", KT, 

Ca^, Mg +^ , Cr 3 T e Cr6^. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Justificativa 

Os residuos solidos de curtume (lodo primario) constituem-se atualmente em um dos principais 

problemas ambientais a serem enfrentados por este setor, que encontra grandes dificuldades em 

gerencia-los de modo adequado, devido ao grau de toxidade, como tambem os altos custos de 

disposi?ao final. 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1 Aspectos Gerais sobre Toxidez 

A toxidez de um determinado material segundo CRUZ (2005), e a sua capacidade de causar 

efeitos adversos sobre os organismos vivos, de peculiaridade generica nao e possivel definir sem 

fazer referenda a concentracao e ao tempo de exposicao do material. A estrutura quimica, isto e, 

os atomos que a constituem e a forma como se encontram organizados; o grau de absorcao dessa 

substancia pelos organismos; e a capacidade do organismo a eliminar tambem sao aspectos que 

torna visivel a diferenciacao entre matenais toxicos e nao toxicos. 

A possibilidade de contaminacao ambiental por metais pesados provenientes da utilizacao de 

residuos solidos de curtume, tern promovido interesse em estudos que busque diminuir os riscos 

de toxidez do material. Devido muitas vezes a se aplicar em areas agricolas 

mdiscriminadamente, aumentando os perigos de contaminacao do solo. 

A conscientizacao mundial de reducao de impactos ambientais, promove um crescimento neste 

ambito, proporcionando a realizacao de planejamentos racionais dos processos produtivos 

intrinsecos nas industrias, tal visao atualmente e difundida no ramo industrial coureiro. 

As industrias de couros e pele de acordo com CLASS e MAIA (1994), apresentam uma diferenca 

acentuada, do ponto de vista das caracteristicas dos residuos liquidos. Sendo assim os segmentos 

que trabalham somente com as etapas de processamento geram efluentes distintos dos que 

executam separadamente os processos de acabamento. Deve-se ressaltar tambem que as 

caracteristicas dos efluentes e residuos gerados nos processos se apresentam diferentes de outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

juFCGreiiuoTECAi 
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setores industrials devido adotar outras tecnologias, fluxogramas de processo, insumos quimicos, 

etc. As etapas de processamento do couro sao as que contribuem diretamente a favor da poluicao 

ambiental, desta maneira e necessario um controle rigido de tecnicas que minimize a carga 

poluente. 

Estudo realizado por CAMARGO e ALCANTRA (2001), relata a possibilidade da contaminacao 

ambiental, por residuo solido de curtumes, tendo em vista a presenca de metal pesado em sua 

constituicao. A pesquisa foi desenvolvida avaliando aspectos de adsorcao e a movimentacao do 

elemento no solo. O movimento do poluente atraves do solo depende das caracteristicas do solo, 

do fluido contaminante e do poluente propriamente (caracteristica quimica). 

A maior preocupacao ambiental e a carga poluidora contida nos residuos (lodo primario), que 

quando utilizado de forma irracional causa danos ao ambiente. Estudos revelam interesse em 

reduzir a geracao dos residuos considerados perigosos, alterando os processos quimicos, 

utilizacao de tecnologia ou equipamentos de processos mais eficientes e melhorias nos 

procedimentos operacionais objetivando assim, reduzir o numero menor de pontos de formacao 

de residuos, como tambem, a reciclagem de residuos dentro do proprio processo, como e o caso 

de nosso estudo. 

RODRIGUES et al. (2001), avaliaram a adicao de lodo de curtume como alternativa atrativa 

tanto do ponto de vista economico quanto de reciclagem de nutrientes. Constatou que a elevacao 

da quantidade de cromo incorporada ao solo, diante da adicao elevada do residuo, propiciou um 

aumento no teor de cromo no solo, como tambem, aumento na salinidade e nos teores de Na do 

solo. 
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3.2 Classificacao do Residuo Solido 

Segundo a norma ABNT 10.004, os residuos solidos sao classificados em funcao de suas 

propriedades fisicas, quimicas ou infecto-contagiosas. Um conhecimento previo do processo 

industrial, a quantificacao das substancias presentes e a verificacao de sua periculosidade e 

fundamental para classificacao do residuo. A presente norma fornece caracteristicas dos residuos 

em listagens padroes de concentracao de poluentes como segue em anexo. 

3.3 Tipos de Curtimento 

O curtimento de acordo com HOINACKI (1989), e um processo que consiste na transformacao 

das peles animais em material estavel e imputrescivel, ou seja, a transformacao da pele em couro. 

Embora existir um grande numero de substancias organicas e inorganicas, e relativamente 

pequena o numero de substancias capazes de agirem eficazmente como curtentes. 

Os produtos mais utilizados no curtume sao apresentados a seguir: 

Tabela 3 - Insumos inorganicos e organicos mais utilizados nos processos de curtimento 

Produtos inorganicos 

Sais de Cromo 

Produtos Organicos 

Curtentes Vegetais 

Produtos inorganicos 
Sais de Zirconio 

Produtos Organicos 
Curtentes Sinteticos 

Produtos inorganicos 
Sais de Aluminio 

Produtos Organicos 
Aldeidos 

Sais de Ferro 

Produtos Organicos 

Parafinas Sulfocloradas 

Fonte: Eugenio Hoinachi. Peles e Couros: Origens e Defeitos e industrializacao. SENAI 

Em destaque temos o sal de cromo o mais difundido no processo industrial da pele. denonunado 

como Sulfato basico de cromo. O sal apresenta basicidade em torno de 33% que possibilita a 
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Os estados principals de oxidacao do cromo sao os seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4 - Principais estados de Valencia do cromo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estado Estrutura Nomenclatura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cr0 3 Trioxido de cromo 

Cr6+ Cr04~ Ion cromato 

Cr 2 0 7 " Ion dicromato 

Cr3* 
Cr 2 0 3 Oxido de Cromo III 

Cr3* 
CrO + + + Ion cromo III 

Cr2* Cr+ + (on cromoso 

Cr° Cr Cromo metalico 

Fonte: Pauling, linus. Quimica Geral, 1969. 

3.5 Fontes Naturais de Cromo 

O cromo de acordo com WILLIE et al (1977), representa 0,02% da crosta terrestre. A principal 

fonte natural para obtencao do cromo metalico e a cromita. Segundo GONCALVES (2001), a 

cromita apresenta composicao com proporcoes variadas de oxido de cromo, ferro, aluminio e 

magnesio, alem de outros elementos em quantidades minimas, como vanadio, niquel, zinco, 

titanio, cobalto e manganes. Distingue-se as seguintes especies minerals: 



Tabela 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Classificacao das Especies Minerais de Acordo com a 

Composicao do oxido de Cromo 

Mineral Formula 

Cromita FeCrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA204 

Magnesiocromita (Mg,Fe)(Cr,Al)204 

Aluminocromita Fe(Cr,Al)204 

Cromopicotita (Mg JFe)(Cr>Al)204 

As principais caracteristicas da cromita segundo DANA, (1984) sao as seguintes: 

i 
- Cristalografia: isometrico, hexaoctaedrico. Cristais pequenos e raros. Comumente macica, 

granular a compacta; 

- Propriedades fisicas: dureza 5 a 5,5 e densidade 4,6. Brilho metalico a submetalico; 

freqiientemente com a aparencia de piche; 

- Cor: preto do ferro a preto - castanho; 

- Traco: castanho escuro. 

3.6 Reservas Mundiais 

De acordo com o Goncalves (2004), as reservas mundial de cromo em 2003, somaram 1,8 bilhao 

de toneladas de Cr2Os. Os principais paises produtores sao Africa do Sul, Casaquistao e India 

respectivamente. O Brasil participa modestamente com cerca de 0,4% das reservas e de 1,2 % de 
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oferta mundial. As reservas brasileiras estao distribuidas geograficamente nos estados da Bahia 

(68,4%), Amapa (27%) e Minas Gerais (4,6%). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7 Compostos de Cromo 

Os estados de oxidacao variam de 0 a +6, mas o +3 e +6 sao os mais estaveis no ambiente. 

Segundo OHLEILER (1971), o cromo (HI) representa o mais estavel estado de Valencia do 

elemento. Em solucao aquosa forma dois tipos diferentes de ions: o ion hidratado Cr(H20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)6 \  

geralmente escrito como Cr ' e de cor violeta. A outra forma CrCl2(H20)4 ou simplesmente 

CrCl 2 e estavel em solucoes de cloretos. Os sais de cromo se hidrolisam em solucao aquosa, da 

mesma maneira que os de aluminio. A maior peculiaridade do cromo (III) e de possuir uma forte 

tendencia de formacao de complexos. 

A precipitacao do cromo em hidroxido de cromo (HI) Cr 3 + + 3 OH ^ Cr(OH)3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I de acordo com 

VOGEL (1981) e uma reacao reversivel onde se permite dissolve-lo facilmente pela adicao de 

acidos, sendo formados ions tetrahidroxicromato (EI), OU ions cromito: 

Cr(OH)? + OH<=> [Cr(OH)4]" 

A especia9ao de um elemento significa que a distribui?ao de suas especies quimicas em solucao e 

determinada pela composicao da solu?ao e outros fatores que podem interferir, como atributos 

ambientais (pH, potencial redox, temperatura etc). De acordo com RAMALHO (1977), o cromo 

apresenta uma grande variacao em seus mimeros de oxidacao, dos quais o cromo (VI) representa, 

depois do cromo (HI), o estado de Valencia mais estavel do elemento. O oxido de cromo (VI) tern 
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carater acido, fortemente oxidante e se apresenta em solucao aquosa atraves especies como 

cromatoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C1O4
2

", dicromatos Cr2072~, acido cromico H2CTO4 e HC1O4". 

As especies do ion Cr , varia de acordo com o pH, segundo STUMM e MORGAN (1996), 

apartir das equacoes de equilibrio das especies ionicas e possivel distribuir um diagrama de 

especiacao do cromo III. 

Cr(OH)3(s) + 3FT = Cr 3 + + 3HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA20 (1) 

Cr(OH)3 ( S) + 2FF = Cr(OH)2

+ + 2H 20 (2) 

Cr(OH)3(s) + IT = Cr(OH) 2 + + H 2 0 (3) 

3Cr(OH)3 + 5H + = Cr 3(OH) 4

5 + + 5H 20 (4) 

Cr(OH) 3 ( S ) = Cr(OH) 3 ( a q ) (5) 

Cr(OH) 3 ( S ) + 3H 20 = Cr(OH)4 + FT (6) 

A Figura representa os equilibrios entre as diversas especies ionicas de Cr (III). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 s a 10 12 

Figura 3 - Diagrama de Especiacao do ion Cromo (HI)2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

 Fonte: STUMM e MORGAN (1996) 
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3.8 Dupla Camada Eletrica 

O potencial zeta tern como finalidade controlar a estabilidade dos coloides que resulta da 

adsorcao de ions. Antes de se definir potencial zeta e de fundamental importancia, o 

entendimento da dupla camada eletrica. 

De acordo com LYKLEMA (1991) a maioria das superficies de materials macroscopicos e 

particulados, quando em contato com um meio polar (aquoso) adquirem cargas eletricas em suas 

superficies, resultado de distintos mecanismos envolvendo ionizacao molecular, dissociacao de 

grupos da superficie e adsorcao ionica. 

A estrutura da dupla camada eletrica e ilustrada na Figura 4 que representa o esquema de uma 

interface solido/eletrolito. 

A intensidade dos potenciais eletricos que ocorre na superficie carregada e explicada pela teoria 

da dupla camada eletrica resultante da uniao de contra-ions da camada de Stern, co-ions e contra 

- ions: 
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c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 4 - Esquema da Dupla camada eletrica segundo modelo de (Bockris e Reddy 1977). 

• Camada de Stern: a formacao de uma rigida camada adjacente ao redor da superficie do 

coloide, por meio da atracao de alguns ions positivos com a superficie. 

• Camada difusa de contra-ions: e o equilibrio dinamico resultante entre alguns ions 

positivos atraidos pelos coloides negativos, repelido pela camada de Stern e por outros 

ions positivos que buscam se aproximar do coloide. 

• Co-ions: e a deficiencia de ions negativos na camada difusa. 

• Camada compacta: as cargas positivas e negativas se ordenam de modo rigido nas duas 

faces da interface solido / solucao. 
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• Contra - ions. 

• Ions determinador de potencial (H)P). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.9 Ponto de Carga Zeta e Solubilidade do Solido 

O equilibrio na interface solido / solucao relatado por VALADAO et al. (1984), se estabelece 

quando cessa a migracao ionica e o numero de cargas positivas se iguala ao numero de cargas 

negativas, permitindo a igualdade no campo eletrico. Tal situacao se define como Ponto de Carga 

Zeta. Dessa forma o potencial zeta e funcao da carga superficial da particula de qualquer camada 

adsorvida na interface com o meio e da natureza e composicao do meio que a envolve. 

O conhecimento do potencial zeta e a maneira mais logica para compreender os processos de 

dispersao e agregacao em aplicacdes tao distintas quanto a purificacao de agua, moldes 

ceramicos, formulacao de tintas, cosmeticos e beneficiamentos de minerals. Os solidos por sua 

vez tern energia livre mais baixa do que os coloides de peculiaridade estavel estao 

constantemente sob a influencia de forcas atrativas nas quais as forcas repulsivas evitam a sua 

agregacao. Na maioria dos liquidos polares essas forcas sao provenientes das cargas das 

particulas onde as mudancas na energia livre podem provocar instabilidade do estado 

INSTRUTECN1CA (2006), 

Segundo GIANNETTI et. al(2005), o elemento quimico cromo e empregado em diversos setores 

industrials, mais o manuseio deste elemento deve ser cuidadoso desde o momento do processo 

industrial ate o tratamento do residuo gerado. Os residuos possuem alto poder de contaminacao, 

quando exposto ao ambiente de forma incorreta pode alcancar com facilidade o lencol freatico, 
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rios e/ou fontes de abastecimentos de agua potavel. A degradacao do residuo contendo cromo no 

solo, permanece e pode ser absorvido pelas plantas que posteriormente participant da cadeia 

alimentar humana, podendo causar danos irreversiveis a saiide. 

A capacidade de uma substancia se dissolver em outra e chamada de solubilidade na qual 

segundo SHOEMAKER (1966), para que ocorra, deve existir a relacao entre forcas 

intermoleculares do soluto e do solvente. O mecanismo de dissolucao considera que quando um 

solido e adicionado a um liquido, a estrutura do solido do soluto passa a sofrer um processo de 

desintegracao. As particulas do solvente atacam a superficie do reticulo cristalino, removendo 

particulas do soluto, ou seja, dispersando-as. O resultado e a destruicao da estrutura do soluto e a 

alteracao da estrutura do solvente. A facilidade com que ocorra a solubilidade depende de: 

1. Intensidades relativas das forcas entre as particulas do soluto e entre as particulas do 

solvente antes do processo de dissolucao; 

2. As forcas entre as particulas do soluto e as do solvente apos a dissolucao. 

Ou seja, a medida que ocorre a dissolucao, as forcas entre soluto-soluto e solvente-solvente sao 

substituidas pelas forcas entre soluto-solvente. 

As discussoes a efeito qualitativo e/ou quantitative sobre solubilidade segundo BRADY E 

HUMISTON (1996), estabelece regras para um melhor entendimento em dois grupos: 

1. Compostos soluveis: 

- todos os sais de metais alcalinos sao soluveis; 

- todos os sais de amonia sao soluveis; 

- todos os sais contendo os anioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NO 3", CIO 4 e C2H3O2" sao soluveis; 
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- todos os cloretos, brometos e iodetos sao soluveis, exceto os de Ag +, Pb"+ e Hg 

- todos os sulfatos sao soluveis, exceto os de Pb2 +, Sr2" e Ba 2 +. Os sulfatos de Ca2 + e Ag + sao 

pouco soluveis. 

2. Compostos insoluveis 

- todos os oxidos metalicos, exceto os dos metais alcalinos e de Ca2+, Sr2+ e Ba2 . 

- todos os hidroxidos sao insoluveis, exceto os de metais alcalinos, Ba 2 + e Sr2+. 

- todos os carbonatos, fosfatos sao insoluveis, exceto os de NFLf e os de metais alcalinos. 
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4 MATERIAL E METODO 

O estudo foi realizado com as amostras (lodo primario) provenientes da Estacao de Tratamento 

de Efluente do Centro Tecnologico do Couro e do Calcado - Albano Franco, localizado em 

Campina Grande, PB, e o trabalho foi dividido em tres etapas: Amostragem, classificacao do 

residuo e estudo de solubilizacao do residuo solido. 

4.1 Obtencao da amostra 

A coleta foi realizada diretamente na tubulacao de descarga do decantador primario Figura 5, 

destinado ao leito de secagem Figura 6 e Figura 7, em dias alternados, buscando-se uma maior 

representacao do material, em virtude da producao nao ser continua. A amostra foi desidratada 

no patio do SENAI, e em seguida enviada ao Laboratorio de Analises Minerals (LAM), pesando 

aproximadamente 4,5Kg. 

Figura 5- Decantador Primario 
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Figura 6 - Leito de secagem 

Figura 7 - Leito de secagem 
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4.2 Desidratacao 

A amostra obtida foi submetida a um processo de desidratacao por meio natural de evaporacao, 

onde o lodo foi despejado em bandejas de aluminio (Figura 8) e exposto ao sol ate alcancar o 

grau de desumidificacao, em seguida armazenada em uma bombona com capacidade de 50 litros 

(Figura 9). Em seguida, foi adotada a pratica de homogeneizacao e quarteamento com intuito de 

reduzir a amostra em fracoes representativas. 

Figura 8 - Bandejas de Aluminio Utilizada na Desidratacao do Lodo Primario 
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Figura 9 - Bombona com capacidade de (50 Litros) utilizada para armazenar o residuo solido 

4.3 Quarteamento 

Colocou-se a amostra sobre um uma superficie limpa e com auxilio de uma pa empilhou-se a 

amostra, homogeneizando o material o maximo possivel, em seguida formou-se um cone tirando 

da base e colocando em cima, ate notar-se que o material foi todo homogeneizado. Achatando-se 

o cone no vertice ate a base verticalmente, dividiu-se em quatro partes iguais. Selecionaram-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lUFCG/ BIBLIOTECAl 
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quartos opostos, repetindo-se os procedimentos descritos antenormente ate obter fracoes com 

finalidade de caractenzacao quimica e estudo fisico-quimico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 Caracterizacao quimica 

Uma das fra9oes selecionadas na etapa de quarteamento foi enviada ao Laboratorio de Analise de 

Tecido de Planta / UFPB - Areia, com finalidade de caracteriza9ao quimica a partir dos seguintes 

elementos: Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn P, K, Na, S, B e N. Atraves de ensaios analiticos por meio do 

espectrofotometro de absor9§o atomica; ultra violeta e o metodo de Kjeldahl, O cromo foi 

determinado no Laboratorio de Analises Minerals da UFCG - PB pelo metodo 

espectrofotometnco e volumetrico. 

4.5 Classificacao do residuo 

De acordo com a Norma da ABNT 10.004 apos a identifica9ao e quantifica9ao das substancias 

presentes no residuo foi classificado seguindo o procedimento: 

1. Buscou-se conhecer processo industrial, ou seja, a origem do residuo; 

2. Uma vez identificada a origem, verificou-se a presen9a nas listagens 1 e 2 ou 5 e 6 como segue 

em anexo A, B, C, e D. 

3. Os residuos que nao foram identificados nestas listagens, devem ser avaliados quanto a 

presen9a em sua composi9ao de substancias constantes na listagem 4, Anexo I , substancias que 

conferem periculosidade aos residuos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste capitulo foram discutidos os resultados obtidos no estudo de reducao do cromo no lodo 

primario, desenvolvido em varias etapas: caracterizacao quimica, classificacao do residuo, estudo 

das propriedades eletrocineticas do cromo e do residuo solido, estudo de solubilizacao do lodo 

primario, avaliado-se nas faixas de pH de 2,0 a 10,0, 

5.1 Analise Quimica do Residuo Solido 

Os resultados da analise quimica do lodo primario observados na Tabela 6 abaixo, apresentam 

quantidades diversificadas de elementos quimicos contidos no residuo, dos quais o N, P, K, Ca, 

Mg, Na e outros, sao fundamentals a nutricao vegetal. Em quanto, alguns apresentam carater 

toxico ao meio ambiente como o Cu, Pb, Cd e Cr. 

Tabela 6 -Composicao fisico-quimica do residuo solido (lodo primario) 

O 
H 
Z 
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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N 

Mg 

15 
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/ n 
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Mo 

Cr total 

Cr6+ 
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>< 

u 
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20650ppm 

2610 j2£m_ 

200ppm 

43830ppm 

1950ppm 

11020ppm 

69942,6ppm 

658.92ppm 

lSlppin 

1343.04ppm 

1857.72ppm 

990.36ppm 

85.8ppm 

35,42ppm 

22PP' 
Traco 
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0,70ppm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ 
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5 

8,4 

96% 
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De acordo com FABIANI et. al. (1997), os sais de cromo sao amplamente usados em processos 

de curtimento de couro, mas somente 60% do total reagem com as peles, sendo que cerca de 40% 

do cromo permanece nos residuos solidos e liquidos, isso explica, a elevada concentracao de 

cromo contido no residuo. Porem a baixa concentracao do Cr6* provavelmente se da em virtude 

das condicoes nao serem favoraveis a oxidacao de Cr 3 + a Cr 6 . 

De acordo com BIENKTEWICZ (1983), o estado trivalente do cromo e a forma mais estavel 

deste elemento, e as especies quimicas tendem a permanecer no menor estado de energia. Para 

que ocorra oxidacao do Cr 3 + a Cr 6 + e necessario fornecer temperaturas superiores a 150 °C, e pH 

inferior a 1,0 e substancias que podem ser reduzidas (receptoras de eletrons). A reacao de oxi-

reducao e formada por uma especie que reduz enquanto outra especie oxida, ou seja, para o 

cromo oxidar, passar de Cr para Cr6" e necessario estar presente uma especie que se reduz e que 

receba estes tres eletrons. 

Pelos resultados obtidos, verifcou-se que o lodo primario apresenta uma alto indice de toxidade 

devido a presenca de metais pesados como: Cr 3 +, Pb, Cu e Cd, propiciando uma elevada carga 

poluidora. A partir desses resultados, tornou-se possivel classificar, o residuo solido de acordo 

como as normas da ABNT 0004 (2002), os quais serao discutidos a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2 Classificacao do Residuo Solido 

A partir do estudo anterior de determinacao da composicao quimica do residuo solido, (Tabela 6), 

e possivel classificar o residuo, na classe I de acordo com a NBR 10004. As substancias presentes 

no residuo como o, cromo total, cromo hexavalente, chumbo, entre outros, sao os que 
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comprovadamente se revelam toxicos e cancerigenos aos seres vivos. A seguir, sao discutidos 

outros fatores, que permitiram caracterizar o residuo como pertencente a classe I , tais como: 

1. Concentracao dos constituintes no residuo: a composicao quimica apresentada na Tabela 

6, poe em evidencia sua caracteristica toxica, dada a elevada concentracao de metal, 

como e o caso do cromo, entre outros. 

2. Potencial para que os elementos presentes se desloquem do residuo ao ambiente com o 

manuseio inadequado: Segundo SOARES et. al (2005), umdades de disposicao de 

residuos solidos, expostas a acao da agua podem constituir-se em fontes de contaminacao 

do solo e dos recursos hidricos superficiais e subterraneos. Este e o caso de rejeitos de 

mineracao ou de outras fontes geradoras de residuos solidos, onde a agua da chuva reage 

com os residuos. Ao atingir estes residuos, parte da agua da chuva e captada pela 

vegetacao, e a outra se acumula na superficie infiltrando-se no solo ou sofrendo 

evaporacao. 

3. Capacidade para que os constituintes de sua degradacao se biocumulem no ecossistema: 

como ja foi mencionado o metal pesado apresenta como principal caracteristica se 

acumular nos seres vivos. Segundo JIMENEZ et al (2004), os residuos contendo, cadmio, 

cromo, niquel, e manganes possuem um alto poder de poluicao e facilmente atingem os 

lencois freaticos ou mesmo os reservatorios e rios que sao fontes de abastecimentos de 

agua a cidades, participando assim, do ecossistema. 
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Diante destes argumentos, e possivel comprovar, a periculosidade do referido residuo em estudo, 

classificando-o como pertencente a classe dos perigosos. Dai a importancia de estudos capazes de 

minimizar a carga toxica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3 Estudo das Propriedades Eletrocineticas do Sulfato Monobasico de Cromo 

Estudos do ponto de carga zero do cromo (Cr3") atraves de uma amostra de sulfato monobasico 

de cromo (Cr2 (OH) (S04) 2 , possibilitou um melhor entendimento do comportamento desse 

elemento (Cr",+) em meio aquoso. Nesse estudo foram realizados medicoes do potencial zeta, em 

solucao eletrolitica de KC1, as distribuicoes de suas cargas positivas (+) e /ou negativas (-) em 

funcao do pH. O estudo dessas cargas eletricas na interface com sulfato monobasico de cromo foi 

determinado pelo metodo de MTJLLAR e ROBERT (1966) resultando em dois pontos de carga 

nula de superficie em ( pH 4,0 e em pH 8,0); como observados na Figura 10. 

O mecanismo de geracao das cargas eletricas deve-se ao desenvolvimento de cargas superficiais 

na interface solido / solucao aquosa, no caso do sulfato monobasico de cromo, e controlado tanto 

pela dissolucao das especies constituintes do sal, quanto pela possibilidade de formacao de varios 

complexos atraves da reacao de hidrolise segundo BffiNKJEWICZ (1983). 

Cr(OH)S0 4 + H 2 0 «-* Cr 3 + + S0 4
2 " + OH" 

(Sulfato Basico de Cromo) (Agua) (fons de Cromo III) (fons Sulfato) (fons Hidroxila) 1 

1 Fonte: BIENKIEWICZ, 1983. 
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Com a geracao de cargas ocorreu uma diminuicao na magnitude do potencial como o acrescimo 

do pH de 2,0 para 4,0. Entre pH 2,0 e 8,0, verificou-se uma inversao de carga positiva a negativa, 

provocado provavelmente pela formacao de outras especies ionicas. De acordo com LEJA (1982) 

os altos valores de pH em solucao eletrolitica, possivelmente ocorre por motivo do excesso dos 

grupos OH" ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SO4
2

", porem baixos pH ocorre a elevacao dos grupos ionicos, Cr + . A presenca das 

especies ionicas na solucao eletrolitica de KC1, foram responsaveis pelo comportamento da curva 

apresentada na Figura 10. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0,2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~ i 1 x 10
_ 1M 

Figura 10 - Variacao de carga zero do cromo em funcao do pH em uma amostra de sulfato 

monobasico de cromo 

Segundo BARTON e HARRISON (1976), a concentracao de dois ou mais ions para minerals que 

possuem cristais polionicos como o cromo, permite a obtencao de um produto de solubilidade 

que possibilite a localizacao de um ou mais pontos de carga zero, o que pode ter ocorrido com o 

cromo. 
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Conhecido o comportamento do cromo em solucao eletrolitica atraves do sulfato monobasico de 

cromo em solucao, a seguinte etapa e conhecer as propnedades eletrocineticas do cromo no 

residuo solido. 

5.3.1 Estudo das Propriedades Eletrocineticas do Residuo Solido (Lodo Primario) 

Comparando-se os dados do potencial zeta do sulfato monobasico de cromo (Figura 10), como o 

resultado do hidroxido de cromo presente no residuo solido (Figura 11), observou-se uma 

inversao de potencial de seus valores negativo para positivo. O decrescimo na magnitude dos 

valores do potencial zeta, em solucao de KC1 com o sulfato monobasico de cromo, pode ser 

atribuido a compressao da dupla camada eletrica sob altas condicoes de forca ionica. Na figura 8, 

observou-se que, abaixo de pH 4,0 ocorre um decrescimo nos seus valores negativos de potencial 

zeta, acima desse pH, ocorreu uma inversao na sua magnitude, devido provavelmente, a presenca 

de ions Na+, K + , Ca4^, M g ^ , entre outros como apresentado na composicao quimica do lodo 

primario, (Tabela 6), produzidos na interface solido / solucao aquosa. 
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PH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 11 - Variacao do Potencial Zeta do cromo em funcao do pH 

em uma amostra do residuo solido 

Quando particulas minerals sao imersas em agua, elas sofrem dissolucao. Esta dissolucao 

depende do tipo de mineral e de condicoes tais como: pH, forca ionica, tipo e concentracao das 

especies quimicas em solucao, solubilidade, entre outras. As especies dissolvidas por outro lado, 

podem softer reacoes adicionais de complexacao, hidrolise, adsorcao e mesmo de precipitacao na 

superficie solida ou em solucao de acordo com ROOTARE et al (1962). 

O estudo eletrocinetico permitiu conhecer o residuo solido contendo o cromo na forma de 

complexo (Cr(OH)3), apresentado uma possibilidade de dissociacao de sua estrutura cristalina 

em, consequencia permitindo encontrar em solucao um maior nivel de concentracao. 
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Efetuados os estudos de potencial zeta tanto do sulfato monobasico de cromo como no residuo 

solido, foi estudado a solubilizacao do cromo Cr 3 +e Cr 6 +. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.4 Solubilizacao do Cromo III e VI 

A solubilizacao apresentada na Figura. 12, objetivou a ionizacao do cromo HI e V I , presente no 

residuo solido, em faixa de pH entre 2,0 a 10,0. 

Observando-se as curvas apresentadas na Figura 12 mostraram que, para todos os valores de pH 

(2,0 a 10,0) o cromo VI , encontra-se em sua forma ionica. Segundo REIS (2006), o cromo V I e 

soluvel tanto em pH na faixa acida como na alcalina. Em pH 4,0 sua ionizacao apresentou-se 

mais acentuada. Enquanto que para o cromo IE, a sua ionizacao aconteceu em uma baixa faixa de 

pH (2,0 a 3,0), acima desses valores de pH, como observados na Figura 12, o cromo sofreu 

hidrolise. Segundo BARROS et al (2003) o cromo no estado trivalente encontra-se hidrolisado na 

faixa acima de pH 4,0. Provavelmente ocorrendo uma diminuicao na sua solubilizacao originada 

pela hidrolizacao do cromo, resultante da associacao do Cr3^ por meio do grupo hidroxila. 
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Figura 12 - Solubilidade do Cr e Cr6~ emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fiincao do pH e da concentracao 

BARROS (2004), observou tambem, que em pH acima de 4,0 as moleculas de agua se dissociam 

aumentando a concentracao de OH" presente em solucao aquosa, provocando uma acentuada 

tendencia de reducao na solubilidade, como podemos observar na Figura 12. 

A presenca de grupos OFT possibilitou a formacao de especies ionicas, favorecido pelo poder 

hidrogenionico em que se encontra, Segundo STUMM e MORGAN (1996), a variacao de pH 

entre 4,0 a 10,0 possibilita a formacao de diversas formas de CrJ"\ como por exemplo Cr(OH)3 ( S ) , 

Cr(OH)2 e Cr(OH)4" entre outras especies. Porem embora nao ter sido possivel detectar a 

concentracao de cromo IE em pH acima de 4,0, ainda segundo STUMM e MORGAN (1996) 

existe a presenca de cromo na forma livre Cr 3 + , possivelmente em concentracoes de traco. 
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Com os resultados das analises no residuo solido (lodo primario) avaliou-se o teor total de cromo 

no material. Observou-se que o elemento cromo apresentou-se no residuo solido com 

concentracao em torno de 190.000 ppm. Na tentativa de solubilizar o cromo, introduziu-se uma 

concentracao de cromo proporcional a massa utilizada de lodo, propiciando extrair o maximo 

possivel do elemento em condicdes diferentes de pH. 

No anexozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n, estao relatados os calculos do percentual de extracao do Cr em pH 2,0, 

perfazendo um teor de 7,34 %. Embora o teor de cromo no residuo solido nao ter sido reduzido a 

valores satisfatorios ha possibilidade de reaproveitamento do cromo extraido em solucao para o 

processo de curtimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.5 Estudo de solubilizacao dos ions
1 

O estudo de solubilizacao dos ions Na"1", KT, Ca + e M g + + em valores de pH entre 2,0 e 10,0, 

permitiuencontrar o potencial hidrogenionico em que cada elemento se apresentava em sua 

forma dissociada. Tomando-se como referencia os maiores indices de concentracao para cada 

ion. 

A solubilidade dos elementos segundo BOURG (1995), e limitada pela sua precipitacao em 

solidos, na forma de carbonatos, oxidos, fosfatos, silicatos e sulfetos. Os principals fatores que 

compreendem a biodisponibilidade, solubilidade e mobilidade dos elementos entre as fases 

solidas e liquida sao: adsorcao/dessorcao e precipitacao/dissolucao. 

1

 Os valores das concentracoes dos elementos K
+

. Ca
+ +

 e Mg
+ +

 sao divididos por dez. 
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- + — N a — • — K Ca - Mg zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 13 - Ionizacao dos elementos Na , K , Ca e Mg em funcao do pH 

O estudo da solubilizacao do potassio nas condicoes de pH entre 2,0 e 10,0, conduziu a 

determinar que ha uma maior concentracao desse elemento na fracao liquida em pH 6,0, 

indicando, que a ionizacao do elemento depende do pH, entre outros fatores. Na faixa de pH 

alcalino apresentou-se menos soliivel. 

Esse fenomeno foi explicado por EURTPEDES (1981), e segundo ele a alcalinizacao do meio 

provoca uma reducao na disponibilidade do elemento potassio sob condicoes de solubilizacao e 

ao mesmo tempo eleva a capacidade de troca ionica, tendo em vista a existencia do elemento A l 3 

trocavel no residuo, onde o mesmo e precipitado e hidroxilado sob forma de Al(OH):,. Logo a 
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base retira ions trivalentes de Al~" da concorrencia com o K e provoca uma reducao na 

quantidade de potassio na solucao do residuo solido neste meio. 

O elemento sodio em solucao variando o pH de 2,0 a 10,0 apresentou uma certa estabilidade de 

ionizacao. Em pH 3,8 observou-se uma maior concentracao do elemento na forma ionizada. A 

partir do pH 6,0 constatou-se um equilibrio de solubilizacao do elemento no residuo nas 

condicoes experimentais avaliadas. De acordo com EURIPEDES (1976), a combinacao de 

concentracoes de Na e K estabelece uma forte competicao entre os dois elementos pelo mesmo 

sitio de adsorcao. 

Ainda na Figura 13, observou-se uma reducao da solubilizacao do residuo dos elementos calcio e 

magnesio a medida que aumenta o pH do meio. Em condicoes de pH 2,0 a 6,0 observou-se uma 

maior ionizacao dos elementos mas mesmo assim em torno de pH 6,0 verificou-se a reducao de 

ionizacao. A partir de pH 6,5 ocorre um decrescimo de ionizacao ate limites de tracos na 

perspectiva das concentracoes de ambos elementos estudados. 

De acordo com RAU (1991), os elementos calcio e magnesio sao encontrados na forma cationica 

de Ca 2 + e Mg 2^ nos quais ambos os elementos apresentam comportamentos similares. A elevacao 

do pH possibilitou a precipitacao do calcio na forma de carbonatos, fosfatos, sulfates e 

hidroxidos. O calcio trocavel e mais retido no residuo solido do que o Mg trocavel, por ser este 

ion hidratado de menor diametro. 
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6 CONCLUSOES E SUGESTOES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Apartir do resultados obtidos neste trabalho foram extraidas as seguintes conclusoes: 

O lodo primario e constituido de uma ampla elevada diversidade de elementos quimicos, 

sendo muito desses, metais pesados, em especial o cromo. A utilizacao do cromo de forma 

nao racional podera causar serios danos ao ambiente. 

Constatou-se tambem a presenca de elementos essenciais as plantas, a qual estimularia a 

utilizacao do lodo primario como fonte de nutrientes para os vegetais, apos reducao ou 

eliminacao dos elementos toxicos ao ambiente. 

A partir da analise quimica do lodo primario foi possivel confirmar o seu grau de toxidade, 

classificando-o na classe I , tidos perigosos. O seu manuseio deve ser rigorosamente 

controlado afim de evitar prejuizos ao meio ambiente. 

O estudo do potencial zeta na amostra de sulfato monobasico de cromo, em meio aquoso, 

propiciou encontrar dois pontos de carga zero (PCZ) em pH 4,0 e 8,0, indicativo de que ha 

formacao de compostos de particulas coloidais. Em decorrencia disso a dissociacao do 

complexo ocorrera em condicoes de pH inferior a 4,0 para o cromo I I I . 

Com a determinacao do potencial zeta no residuo solido, foi possivel verificar tres pontos de 

carga zero em pH 4,0, pH 8,0 e pH 9,0 como tambem algumas inversoes de potencial, 

provavelmente devido a influencia de outros ions como e o caso do Na +, K + , Ca + + e M g + + , 

entre outros. 
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No estudo de solubilizacao dos ions foi possivel verificar que nas condicoes de pH em que o 

cromo se apresentou mais ionizavel os demais elementos Na+, IC, Ca + + e M g + + , tambem 

encontravam-se disponiveis na fase liquida em altas concentracoes. 

O percentual maximo extraido de cromo do lodo primario, atingiu 7,47% em pH 2,0. Embora 

baixo, indicou que, em quantidades mais elevadas de residuo em solucao, reaproveitar uma 

maior quantidade de cromo contida no lodo primario. 

Em virtude da baixa recuperacao do cromo, sugere-se verificar a influencia das variaveis 

tempo e temperatura visando amentar a percentagem de extracao do cromo no residuo solido. 

Sugere-se tambem estudar a influencia dos outros elementos presentes no extrato, Na^,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA K
+

, 

Ca T + e M g + + ; quando do reaproveitamento do cromo no processo de curtimento. 
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ANEXO I - Substantias que conferem periculosidade aos residuos 

SUBSTANCIAS QUE CONFEREM PERICULOSIDADE AOS RESIDUOS ESTAO RELACIONADAS 

ABAIXO: 

- acetaldeido, 

- acetato de chumbo: 

- acetato de fenilmercurio; 

- acetato de talio (1); 

- 2-acetilaminofluoreno; 

- acetil-2-tioureia; 

- 3-(a-acetonilbenzil)-4-hidroxicumarina e sais; 

- acetonitrila; 

- acido arsenico; 

- acido benzenoarsonico; 

- acido cianidrico; 

- acido cresilico; 

- acido l-(p-clorobenzoil) S-met6xi-2-metilindol-3-acetico; 

- acido 2,4-diclorofenoxiacetico (2,4-D); 

- acido fluoridrico; 

- acido 7-oxabiciclo 2,2,l-heptano-2,3-dicarboxilico; 

- acido selenioso; 

- acido 2,4,5-triclorofenoxiacetico (2,4,5-T) 

- acido 2-(2,4,5-triclorofenoxipropi6nico) (2,4,5-TP) (Silve); 

- acrilamida; 

- acrilonitrila; 

- acroleina; 

- aflatoxinas; 

- alcatrao de carvao; 

- alcool alilico; 

- alcool 3,4-diidroxi-a-metilamino-metilbenzilico; 

- alcool isobutilico; 

- aldrin; 

- 4-aminobifenila; 

/continua 
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ANEXO I - Substantias que conferem periculosidade aos residuos 

- 5-(aminometil)-3-isoxazolol; 

- 4-aminopiridina; 

- amitrol; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- anidrido f talico; 

- anidrido maleico, 

- anilina; 

- antimonio e compostos; 

- aramite; 

- arsenio e compostos; 

- auramina: 

- azaserina: 

- bario e compostos; 

- benzo (c) acridina; 

- benzo (a) antraceno; 

- benzo (b) fluoranteno; 

- benzo (j) fluoranteno; 

- benzo (a) pireno; 

- benzeno; 

- benzenos dorados: 

- benzenotiol, 

- benzoquinona e isomeros, 

- benzidina; 

- benzotricloreto; 

- berilio e compostos; 

- bifenilas policloradas (PCB); 

- bis-(2-cloroetil)-eter; 

- N , N-bis-(2-cloroetil)-2-naftilamina; 

- bis-(2-cloroetoxi)-metano; 

- bis-(2-cloroisopropil)-eter; 

- bis-(clorometil)-eter; 

- bis-(dimetiltiocarbamil)-dissulfeto; 

/continua 
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ANEXO I - Substantias que conferem periculosidade aos residuos 

- 1,2-difenil-hidrazina; 

- di-hidrossafrol; 

- diisocianato de tolueno (TDI); 

- diisopropilfluorofosfato (DFP); 

- p-dimetilaminoazobenzeno; 

- 3,3-dimetilbenzidina; 

- 7,12-dimetilbenzo(a)antraceno, 

- 0,0-dimetil-0-(p-(N, N-dimetilsulfamoil)fenil)tlofosfato; 

- a,a-dimetilfenetilamina; 

- 2,4-dimetilfenol; 

- dimetilftalato; 

-1,1 -dimetil-hidrazina; 

- 1,2-dimetil-hidrazina; 

- 3,3 -dimetil-1 -(metiltio)-2-butanona-0-(metilamina)carboniloxima; 

- dimetilnitrosoamina, 

- dimetoato; 

- l-((2,5-dimetoxifenil)azo)naftol ("citrus red" n 2); 

- 3,3-dimetoxibenzidina; 

- dinitrobenzenos; 

- 4,6-dinitro-0-cresol e sais; 

- 2,4-dinitrofenol, 

- 2,4-dinitrotoulueno; 

-2,6-dinitrotolueno-di-n-octilftalato; 

- 1,4-dioxano; 

- dioxido de nitrogenio; 

- di-n-propilnitrosamina; 

- dissulfeto de carbono; 

- dissulfoton; 

- 2,4-ditiobiureto; 

- endossulfan; 

- endrin e metabolicos; 

- epicloridrina; 

- ester NN-dimetilbenzeno sulfonamida com ester 0,0-dimetil do acido fosforotioico; 
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ANEXO I - Substantias que conferem periculosidade aos residuos 

- ester 0,0-dietil-s-(2-etiltio) etilico de acido fosforotioico; 

- ester 0,0-dietil-s-metil do acido fosforoditioico; 

- ester 0,0-nitrofenil do acido 0,0-dietilfosf6rico; 

- ester metilico do acido isocianico; 

- esteres de acido ftalico; 

- estricina esais; 

- eter 2-cloroetilvinilico; 

- eter clorometilmetilico; 

- esteres de cloroalquila; 

- etilcarbamatos ("uretha"); 

- etilenobisditiocarbamato (EBDC); 

- etilenoimina, 

- etilenotioureia; 

- fenacetina; 

- fenildicloroarsina; 

- fenilenodiamina; 

- N-feniltioureia; 

- fenol; 

- fluor; 

- fluor carbonos dorados; 

- 2-fluoracetamida; 

- fluoranteno; 

- formaldeido; 

- fosfato de chumbo; 

- fosfato de tris-(2,3-dibromopropila); 

- fosfeto de aluminio; 

- fosfeto de zinco; 

- fosfina, 

- fosforotioato de 0,0,0-trietila; 

- fosgenio; 

- gas-mostarda; 

- glicidilaldeido; 

- halometanos; /continua 
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ANEXO I - Substantias que conferem periculosidade aos residuos 

- heptacloro; 

- heptacloroepoxi (isomeros a,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P, y); 

- hezaclorobenzeno; 

- hexaclorobutadieno; 

- hexaclorocicloexano (todos os isomeros); 

- hexaclorociclopentadieno; 

- hexacloroetano, 

- hexaclorofeno; 

- 1,2,3,4,10,10-hexacloro-l,4,4a,5,8,8a-hexaidro-l,4,5,8-endo, endodimetanonaftaleno; 

- hexacloropropeno; 

- hidrazina, 

- indeno-(l,2,3-c,d)-pireno; 

- iodometano; 

- "iron dextran"; 

- isossafrol; 

-"kepone"; 

- lasiocarpina; 

- malanonitrila; 

- "melphalan"; 

- merurio e compostos; 

- metacrilato de metila; 

- metanossulfonato de etila; 

- metanossulfonato de metila; 

- metapirileno; 

- "methomil"; 

- "methoiclor"; 

- 2-metilactonitrila; 

- 2-metilaziridina; 

- 3-metilacolantreno; 

- 4,4-metileno-bis-(2-cloroanilina); 

- metiletilcetona; 

- metil-hidrazina; 

- 2-metil-2-(metiltio)-propionaldeido-0-(metilcarbonil) oxima; /continua 
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- N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina; 

- "metilparathion"; 

- metiltiouracila; 

- mitomicina ?; 

- mostarda de uracila; 

- mostarda nitrogenada e seus cloretos; 

- naftaleno; 

- 1-naftilamina; 

- 2-naftilamina; 

- 1-naftil-2-tioureia; 

- 1,4-naftoquinona; 

- nicotina e sais; 

- niquel e compostos, 

- nitrato de talio (1); 

- p-nitroanilina; 

-nitrobenzeno; 

- 4-nitrofenol, 

- nitroglicerina; 

- nitrosaminas; 

- N-nitrosodi-N-butilamina; 

- N-nitrosodietanolamina; 

- N-nitrosodietilamina; 

- N-nitrosodifenilamina; 

- N-nitrosodimetilamina, 

- N-nitrosodi-N-propilamina; 

- N-nitroso-N-etilureia; 

- N-nitroso-N-metiluretano; 

- N-nitrosometilvinilamina; 

- N-nitrosmorfolina; 

- N-nitrosonornicotina; 

- N-nitrosopiperidina; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- N-nitrosopirrolidina; 

- N-nitrosossarcosina, /continua 
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ANEXO I - Substantias que conferem periculosidade aos residuos 

5-nitro-o-toluidina; 

octametilpirofosforamida; 

oxido de etileno; 

N-6xido de mostarda nitrogenada e seus cloretos; 

oxido de talio; 

oxido nitrico; 

1 -oxi-4-nitroquinolina; 

"parathion"; 

pentaclorobenzeno; 

pentacloroetano; 

pentaclorofenol; 

pentacloronitrobenzeno (PCNB); 

pentoxido de arsenio; 

pentoxido de vanacio (po); 

peroxido de 2-butanona; 

• tetraetilpirofosfato; 

• tetrafosfato de hexaetila; 

• tetroxido de nitrogenio; 

• tetroxido de osmio; 

• "thiuran"; 

• tioacetamida; 

- tiossemicarbazida; 

- tioureia; 

- tolueno; 

- toluenodiamina; 

- toxafeno; 

- tribromometano; 

- 1,2,4-triclorobenzeno; 

- 1,1,1-tricloroetano; 

- 1,1,2-tricloroetano; 

- tricloroeteno (tricloroetileno); 

- 2,4,5-triclorofenol; 

- 2,4,6-triclorofenol; /continua 
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ANEXO I - Substantias que conferem periculosidade aos residuos 

- triclorometanotiol; 

- tricloropropanos; 

- 1,2,3-tricloropropano; 

- trinitrobenzeno; 

- trioxido de arsenico; 

- "trypan blue"; 

- uretano; 

- vanadata de amonio; 



ANEXOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II - Calculo do Teor de Cromo no Extrato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 



CALCULO DO TEOR DE CROMO NO EXTRATO 

Considerando que o teor de cromo no residuo e de 190.000 mg/1. E possivel denotar 

com 190.000mg/Kg. 

No estudo de solubilizacao do cromo, usou-se 50 g (gramas) do residuo solido com a 

referida concentracao. 

Logo, 

Sendo assim, a concentracao maxima encontrada no extrato em condicoes de pH 2,0 foi 

de 710 ppm de cromo. 

190.000 mg 1,0 Kg 

X 0,05 Kg = (50,0 g) 

= 9500 mg de Cromo 

9500 mg- 100% 

710 mg X 

= 7,47% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lUFCG/ BIBUOTECAs 


