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RESUMO 

Este projeto tern por objetivo orientar aqueles que desejam ingressar na area industrial 
de curtume e incentivar aqueles que ja estao no ramo. 

O tema aqui descrito esta envolvido por uma avaliacao minuciosa de todos os 
requisitos necessarios para se fazer um projeto de uma industria de curtume, sendo este uma 
base significativa que bem utilizada permitira colher objetos dentro de uma analise da situacao. 

Este projeto esta dotado de meios capazes de analisar as melhores decisoes a serem 
tomadas, bem como a aquisicao de recursos necessarios a sua implantacao dentro de um 
conteudo de certeza elevado. 



ABSTRACT 

This project is intended to guide those who wish to enter the Leather Industrial Area, 
and push up those thar are already in the field. 

The theme adressed here is envolved by a delicate evaluation of all the necessary 
requirements to come up with pains and projects of the Leather Industrial, which is placed 
upon a meaningful basis that will allow the production of objectives within on analusis of the 
situation if used properly. 

This project is equiped with capable means of analysing the best decisions to be taken, 
such as the obtaining of necessary resources to its implantation within a program of high 
certainty. 
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PROJETO DE UMA INDUSTRIA DE CURTUME 

1.0 INTRODUCAO 

Apresentamos este memorial descrito para a implantacao de uma industria coureira, 
obedecendo as normas internacionais para dimensionamento e funcionamento da mesma. 

O planejamento e implantacao de um projeto caracteriza-se como um processo de 
elaboracao, execucao e controle de um piano de desenvolvimento que envolve a fixacao dos 
objetivos gerais e metas especificas. 

Para a realizacao deste projeto, foram levados em consideracao a grande importancia 
dos curtumes no quadro nacional e internacional que vem crescendo desde o inicio da 
civilizacao e a posicao de destaque que o couro mantem. 
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2.0 OBJETIVOS E ETAPAS PRINCEPAIS DO PROJETO 

2.1. OBJETIVOS 

Neste projeto esta incluido um conjunto de informacoes internas e externas a industria 
coureira, objetivando a decisao do investimento no piano administrativo e tecnico da empresa. 

Para implantacao de um projeto levamos em consideracao a ftmcionalidade das 
pessoas dentro da empresa, o meio ambiente, a disponibilidade de mao-de-obra e outros. 

Um projeto industrial deve conter pelo menos os seguintes elementos: 

• Economico [Mercado Dimensoes 

Localizacao 
Receitas e Custos 
Avaliacao 

• Tecnicos [ Pessoal Tecnico 

• Financeiro Investimento 
Rentabilidade 
Capacidade de Pagamento 

A forma de ordem desses aspectos e relevante, mas o fundamental e que as diferentes 
partes sejam correntes e compativeis entre si. 

2.2. ETAPAS PRINCIPAIS DO PROJETO 

2.2.1. DIMENSIONAMENTO DE UMA INDUSTRIA 

Algumas tecnicas foram desenvolvidas procurando simplificar o dimensionamento de 
uma industria. O dimensionamento de areas de curtumes sera estudado em varios niveis: 

• Dimensionamento da area dos departamentos; 
• Dimensionamento do centro produtivo; 
• Dimensionamento do conjunto de centros de producao; 
• Dimensionamento da area da fabrica; 
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• Montante do investimento total; 
• Quantidade de materias-primas utilizadas; 
• Numero de equipamentos como: fuldes, mdquina de desaguar, mdquina de descarnar. 

O objetivo do estudo do dimensionamento do projeto e a determinacao de uma 
solucao viavel que conduza os resultados mais favoraveis para o projeto em seu conjunto. 

Esta solucao podera ser alcancada atraves da escolha entre varias alternativas: 

• Aumentar a satisfacao no trabalho; 
• Reduzir as demoras; 
• O custo mais baixo possivel, ou a maior diferenca entre os custos e os beneficios privados; 
• Maior utilizacao dos equipamentos, mao-de-obra e servicos; 
• Facilidade para manutencao dos equipamentos. 

Com as areas dos curtumes devidamente dimensionadas, pode-se desenhar a planta do 
arranjo final. 

2.2.2. ESTUDO DO MODELO DO DESENHO 

Um desenho sistematico e aquele que mostra em particularidade a distribuicao das 
operacoes de processamento na industria coureira, isto e, fornece os principals aspectos 
apresentados no projeto. 

Utilizaremos um desenho industrial que numa escala pre-estabelecida nos mostrara as 
areas do arranjo fisico do curtume: BARRACA - SETOR DE RIBEIRA - LABORATdRIO -
ALMOXAR1FADO - CARPINTARIA - OFIC1NA - ADMINISTRAQAO, possibilitando uma 
grande facilidade nas solucoes para o projeto. 

Levaremos em consideracao a localizacao, dimensao, desenvolvimento das operacoes 
fisico-quimica-mecanicas do curtume entre outras. 

2.2.3. ESTUDO MERCADOLOGICO 

A finalidade do estudo mercadologico e determinar a quantidade dos produtos -wet-
blue vindos de curtumes que, sob determinadas condicoes de venda, a comunidade podera 
adquirir. 
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O estudo mercadologico e o estudo da localizacao do curtume constitui o ponto de 
partida para a elaboracao do projeto. 

O mercado influi diretamente no desempenho de dois aspectos principals: 

a) A Localizacao 

O curtume devera ser instalado em areas que se mostrem capazes de satisfazer os 
requisitos de localizacao ideal. 

Devemos considerar os seguintes fatores: 

• Mercado mais proximo, ou seja, onde muitas industrias de artefatos de couro vem surgindo 
nos ultimos tempos; 

• Fonte de abastecimento de eletricidade; 
• Fonte de agua de boa qualidade; 
• Deve ter possibilidade de canalizar aguas residuais; 
• Aquisicao de mao-de-obra proxima ao local da industria; 
• Nao incomodar as comunidades vizinhas com o odor de gases toxicos ou qualquer tipo de 

poluente; 
• Bom sistema de transporte proporcionando rapidez, comodidade e barateamento no 

deslocamento de insumos e produtos, quer seja em rodovias, estradas de ferro, mares e rios; 
• Nivel de terreno deve ser de tal modo que viabilize a construcao de tanques, canalizacoes e 

estacdes de tratamento de efluentes. 

b) A Dimensao 

Devido a grande producao alcancada gracas ao seu desenvolvimento, a industria tern 
capacidade de atingir maiores mercados (principalmente paises europeus, que tern procurado 
importar couros do Brasil) favorecendo o seu maior desenvolvimento. 

2.3. INFRA-ESTRUTURA 

Tal estudo esta diretamente relacionado ao planejamento de um curtume, pois este, 
trata de itens que vao definir a localizacao, competitividade e o exito da industria. 

A efetivacao do estudo nos garante minimizar os custos e prazos de implantacao do 
projeto, levando-se em consideracao avaliacoes politicas, ecologicas e econdmicas. 
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3.0 CARACTERISTICAS GERAIS DO CURTUME 

Para a realizacao deste projeto, sao envolvidos varios fatores de decisao do 
investimento: Diversificacao do Produto Acabado - Distribuigao Fisica - Condicdes 
Climdticas - Avaliagao do Processo Produtivo - Terreno, entre outros. 

3.1. DISPONIBILIDADE DE AGUA 

A agua usada deve ser pobre em materia organica, apresentar reduzido numero de 
bacterias e apresentar dureza nula ou relativamente baixa. 

Agua mole = ate 6° A (graus alemaes) - e aceitavel para todos os processos fabris. 

As operacoes de elaboracao devem ser adaptados a qualidade da agua, devido ao seu 
papel consideravel na fabricacao do couro. 

3.2. DISPONIBILIDADE DE ENERGIA E COMBUST1VEL 

A energia consumida pela industria sera proveniente das redes eletricas publicas. 
Entretanto a industria possui sua propria casa de forca com gerador de energia, compensando a 
falta de energia eletrica em alguma eventualidade. 

3.3. MAO-DE-OBRA 

Quanto a qualidade de mao-de-obra disponivel, decisiva em alguns casos, torna-se 
imprescindivel entrevistas com o pessoal. Dependendo da capacidade de custeio tecnologico 
que o curtume possa oferecer. 

A mao-de-obra compreende 2 grupos principais de operarios: 

a) Operarios Nao-Especializados - caracterizam-se pela experiencia adquirida no trabalho em 
regime de praticas continuas apos o ingresso na industria. 

b) Operarios Especializados - sao aqueles oriundos de cursos profissionais em areas 
especificas. Neste grupo estao incluidos os profissionais destinados a supervisao geral da 
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producao, laboratorios, da area administrativa, e tambem aqueles que fornecem assistencia 
tecnica a industria. 

3.4. MATERIA-PRIMA 

A localizacao do curtume deve ser proxima aos fornecedores de materia-prima (peles 
vacum salgadas) produtos quimicos e taninos. 

As peles adquiridas pelo nosso curtume sao salgadas, tratadas com sal medio 
(granulometria de 1 - 5 mm). Estas peles se conservam de 180 a 360 dias. 

3.5. PROTECAO CONTRA ENCHENTES 

O local onde sera construida a industria, tera infra-estrutura tal, que nao havera 
preocupacao com enchentes. 

O curtume sera construido com um nivel favoravel ao fluxo de agua sem que haja 
danos ao curtume e ao terreno. 

3.6. PROTECAO CONTRA INCENDIOS 

Temos um sistema para combate-lo, formados por extintores e hidrantes que 
obedecem a legislacao da regiao. 

As instalacoes estao de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT -
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. 

Algumas recomenda96es basicas sao importantes na localizacao dos extintores: 

• Esteja situada em locais visiveis; 
• Nao devem flcar a mais de 1,80 m do solo; 
• Nao cobri-los com pilhas de material; 
• Nao devem ser instalados na paredes das escadas. 
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HIDRANTES 

Os hidrantes podem ser internos e externos e deverao ser distribuidos adequadamente, 
de forma a proteger toda a area da empresa. 

3.7. HIGIENEINDUSTRIAL 

A higiene e a limpeza sao fundamentals nos locais de trabalho, evitando assim 
doencas geralmente causadas por elementos toxicos. 

3.8. TRANSPORTES 

O transporte e importante para as relacoes que envolvem o curtume, desde a compra 
de produtos quimicos, materia-prima e transporte de produtos acabados. 

Ha dois tipos de transportes: 

a) Transporte Interno 

Usaremos carrinhos manuais, mesas moveis, empilhadeiras, cavaletes com rodas, 
distribuidos nos diversos setores da industria. 

b) Transporte Externo 

A localizacao dessa industria de curtume se fara nas proximidades de uma rodovia, 
para facilitar o transporte de caminhoes. 



8 

4.0 LAY-OUT 

4.1. INTRODUCAO 

O lay-out e de fundamental importancia no projeto de um curtume. A elaboracao do 
lay-out e funcao do volume de producao, dimensionamento, projeto ou tipo do produto e 
selecao do equipamento produtivo. 

O lay-out e a estrutura e disposicao estrutural do funcionamento de uma industria, 
visando obter o melhor resultado tecnico, financeiro e economico. Alem de envolver os 
equipamentos e produtos, envolvera uma serie de itens tais como: 

• Evitar controles desnecessarios; 
• Condi9oes humanas de trabalho e; 
• Meios de transportes. 

4.2. OBJETIVOS 

Para atingir resultados satisfatorios na industria coureira, os objetivos do lay-out 
visam: 

• Melhorar o fluxo de produ9ao; 

• Reduzir as demoras; 
• Aumentar a satisfa9ao no trabalho; 
• Economia dos espa90s; 

• Melhor aproveitamento e manuten9ao dos equipamentos, mao-de-obra e servi90s; 

• Repouso controle de custos. 

Tudo isto no sentido de agilizar a produ9ao. 

4.3. RECOMENDACOES PARA O LAY-OUT DA INDUSTRIA DE CURTUME 

A implanta9ao de uma industria de curtume exige um criterio de estudo. A primeira 
etapa e a sua localiza9ao, que deve ser proximo a fontes de materia-prima, mao-de-obra e 
condi96es de mercado. 
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A segunda etapa e planejar o curtume para o future- (seja ele pequeno, medio ou de 
grande porte) e deve-se ter como grande preocupacao a sua futura possibilidade de expansao. 

4.4. ESPACO DISPONIVEL E NECESSARIO 

Um curtume exige um espaco apropriado para a sua atividade industrial. E importante 
considerar o espaco disponivel e neste trabalho destaca-se as areas de fabricacao do couro em 
todo o seu processamento: da ribeira (remolho, caleiro, descalcinagao, purga e piquel) e do 
setor de curtimento, considerando a producao de couros wet-blue. 

Isto significa a disposicao das maquinas, dos equipamentos, dos diversos setores, da 
organizacao, do processo tecnico de producao no espaco fisico disponivel. 

4.5. AREAS DO ARRANJO FISICO DO CURTUME 

a) Area do recebimento do material; 
b) Armazenamento do material bruto; 
c) Armazenamento em processo; 
d) Espera entre operacoes; 
e) Areas de armazenamento de material produzido; 
f) Entrada e saida da fabrica; 
g) Estacionamento; 
h) Controle de frequencia dos empregados; 
i) Setor de ribeira; 
j ) Area de maquinas e equipamentos; 
k) Setor de curtimento; 
1) Area de classificacao e expedicao do material; 
m) Vestuario; 
n) Secretaria; 
o) Diretoria; 
p) Contabilidade e recepcao; 
q) Laboratorio; 
r) Biblioteca; 
s) Sala de tecnicos; 
t) Bebedouros; 
u)Departamento de Pessoal - Relacoes Humanas - Assistencia Social. 
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4.6. POSSIBILIDADE DE FUTURAS AMPLIACOES 

Depois de instalado o curtume, as suas possibilidades de futura expansao estarao 
ligadas a sua competitividade no mercado. 

No caso de ampliacoes, a empresa devera estar bem preparada para enfrentar 
eventuais problemas, como um aumento de mercado, uma diversificacao da linha de produtos, 
substituicao de equipamento, variacoes na demanda do produto, reducao de custos e outros. A 
sobrevivencia de um curtume depende de tres fatores: Tecnico - Administrativo - Economico. 

Qualquer empresa que nao se adequar a modernidade industrial nao tera perspectiva 
de duracao continua. 

4.7. CARACTERISTICAS GERAIS DO LA Y-OUT 

PISO 

E muito importante, dele dependera todo o transporte interno do curtume. O melhor a 
ser usado e o piso a base de lajes (cimento e concreto) que sao : durdveis - resistentes -
comodos para o transporte. 

FUNDACAO (BASE) 

E necessario se fazer bases elevadas, possibilitando a reducao do problema dos canais 
de evacuacao dos residuos, facilitando a extracao de gorduras, carnacas e tambem o transporte 
de caminhoes. 

ILUMINACAO 

A visao organizacional do trabalho tern a produtividade do modo como o lugar e o 
trabalho estao equipados e preparados. 

O curtume devera ter grandes e modernas janelas, as quais, fornecerao iluminacao 
natural durante o dia. 
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As lampadas de iluminacao eletrica deverao ser as fluorescentes (que sao economicas 
e mais fortes). 

COBERTURA 

A cobertura devera ser com estrutura metalica e qualquer que seja o tipo de telhado, 
em regioes chuvosas, nao pode-se descuidar das calhas e condutores, devem ser conservadas e 
desobstruidas para evitar vazamentos. 

INSTALACOES SANITARIAS 

As instalacQes sanitarias sao de grande importancia para a educa9ao e saude dos 
empregados. A causa da maioria das doen9as profissionais do curtume poderao se solucionadas 
com a instalacao de banheiros. 

CANAL1ZACAO 

A canaliza9ao devera ser feita em canais abertos para facilitar o controle e a limpeza 
das se96es. 

Fora do curtume, as inclinacoes dos canais nao podem ser menores do que 0,35%, por 
causa das grandes concentracoes de aguas residuais e do conteudo dos depdsitos. 

BEBEDOUROS 

Deverao localizar-se em pontos estrategicos resolvendo os problemas de higiene. A 
agua devera ser servida ao grande numero de pessoas em qualidade e quantidades suficientes. 
(Deve ser agua potavel, tratada com cloro). 
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CARPINTARIA E OFIC1NA MECANICA 

Localizam-se na parte externa do curtume e proxima da producao, possibilitando 
solucao de eventual problema de modo rapido e sistematico. 

CASADE FORCA 

Devera localizar-se na parte externa do curtume e perto dos setores vitais, tais como: 
producao, oficinas, e outros possibilitando o seu rapido acionamento em consequencia de 
algum pane. 

GUARITA 

Situada na entrada da industria, junto com o posto de frequencia dos empregados. 

POSTO DE PES AG EM 

Tern por finalidade pesar cargas de materia-prima ou insumos quimicos transportados 
em veiculos pesados. 

LABORATORIO 

Controla a qualidade dos produtos quimicos, bem como de todas as materias-primas 
que entram na fabrica e o artigos que saem, conforme as necessidades do mercado de acordo 
com as normas oficiais. 

ADMNISTRACAO 

Localizada na parte frontal da industria, possibilitando o fluxo interno e externo de 
informa96es da industria. 

REFEITORIO 

Situado proximo ao setor produtivo (area externa) facilitando o acesso rapido aos 
funcionarios e evitando o odor desagradavel da industria. 
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LABORA TORIO PHOTO 

Equipado com pequenos fuloes onde serao realizados testes preliminares e 
experiencias em artigos, antes de entrarem em processamento na producao. 

AMBULATORIO 

Situado na parte externa da infra-estrutura, proximo ao setor de producao, para caso 
de algum acidente com as maquinas. 

SALA DOS TECNICOS E ESTAGIARIOS 

Local destinado aos tecnicos, dentro da producao, onde havera reunioes de todos os 
setores produtivos. 

CIPA (Conselho Interno de Prevencao de Acidentes) 

E um orgao responsavel pela seguranca da industria, possibilitando atender algum 
acidente que venha acontecer na empresa. 

CAIXAD'AGUA 

Tern por fim abastecer a industria quando necessario. Localizada fora do setor 
produtivo. 
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4.8. FLUXOGRAMA DO LAY-OUT 

14 

BARRACA 

* 

Entrada de 

Materia-Prima 

Insumos 

Quimicos 

RIBEIRA 

Remolho 
Caleiro 
Descarne/Divisao 
Descalcinacao 
Purga 
Piquel 
Curtimento 
Descanso 
Desague 

CLASSIFICACAO 

EXPEDICAO 

Saida do 

Produto 

Wet-Blue 
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5.0 DIMENSIONAMENTO DO PROJETO 

5.1. QUANTIDADE DE COUROS A SER PROCESSADO 

O curtume trabalha com 300 couros vacum por dia, com peso de 25Kg. Trabalhando 8 
horas por dia durante 23 dias do mes corresponde a 240 dias uteis em um ano. 

300 couros/dia x 23 dias/mes - 6.900 couros/mes 
240 dias/ano x 300 couros/dia - 72.000 couros/ano 
240 dias/ano x 7.500 kg/dia = 1.800.000 kg/ano 
300 couros/dia x 25 kg/couro = 7.500 kg/dia 
1.800.000 kg/anox 1,5 p2/kg = 2.700.000 p2/ano 
1.800.000 kg/anox 0,139 m2/ano = 250.200 m2/ano 

5.2. APROVEITAMENTO DA SUPERFICIE COBERTA 

900p2 I ano 
m2SC 

2.700.000p21 ano 
900p2 lanolm2SC = 3.000mz SC 

5.2.1. DISTRIBUIGAO DA SUPERFICIE COBERTA 

SETOR % m2SC 
Fabricacao 68 2.040 
Depositos, Classificacao, Expedicao 14 420 
Oficinas, Laboratorios, Vestuarios 8 240 
Servicos Gerais 10 300 

TOTAL 100 3.000 
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5.2.2.DISTRBUICAO DO SETOR DE FABRICACAO DA SUPERFICIE COBERTA 

SETOR % mzSC 
Caleiro 40 816 
Curtimento 60 1.224 

TOTAL 100 2.040 

5.3. FA TOR DE POTENCIA (HP) 

A constante HP para couros vacum e 450m2/HP 

m21 ano 
HP = 

HP = 

450m21 HP 

250.200m2 I ano 
450m2 / HP 

HP = 556HP/ano 

5.3.1. DISTRIBUICAO DOS HP POR SETOR 

SETOR % mzSC 
Caleiro 40 222,4 
Curtimento 60 333,6 

TOTAL 100 556,0 

5.4. RENDIMENTO DOS FULOES 

litros de fuloes = m 250.200 
\,5m2llitro 1,5 

= 166.800 litros de fuloes/ano 

5.5. RELACAO DE LITROS DE AGUA 

2,0 I de agua/dia x 166.800 I de fuloes x 240 dias uteis = 800.640,00 I agua/ano 
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5.6. DISTRIBU1CAO DE ENERGIA 

HPi 556 
— - = 3,5 Kva = —— = 1 %5Kva I ano 
Kva 3,5 

5.7. CONSUMO DA ELETRICIDADE (S1MULTANEIDADE) 

5.7.1. CALCULO DO CONSUMO TEORICO 

556 HP x 0,736 Kw/HP x 8 horas x 23 dias x 12 meses/ano = 903.549 Kwh/ano 

5.7.2. CALCULO DO CONSUMO EFETIVO 

O consume- efetivo corresponde a 60% do consumo teorico 

Kwhlteorico 903.549Kwh , , „ 
— JC60% = — x60% = 542.ttOKwh I efetivos 

5.7.3. CALCULO DO CONSUMO EFETIVO POR M 2 DE COURO 

Kwhefetivos 542.130Kwh _ y , , , 2 5 = ^ ; = 2,\6Kwh I m couro 
m2 250.200w2 

5.8. PESO DAS MAQUINAS 

2,3-
m2 

Kg I maq. 

250.200m2 

2,3m = 108.782£g / maquinas 
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5.9. CONSUMO DE PRODUTOS QUIMICOS 

Adotando a constante de valor 10, temos: 

72.000 couros/ano x 10 = 720.000 Kg PQ/ano 

5.9.1. DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS QUIMICOS 

SETOR PRODUTOS QUIMICOS KG/ANO 
Caleiro 720.000/3,5 205.714 
Curtimento 720.000/1,5 480.000 

5.10. PARAMETROS DA PRODUCAO 

5.10.1. PESSOAL E HORAS TRABALHADAS 

p2 por ano/p2 h-h Adotando-se 20p2/h-h 

p2 

= 20 h-h 

2.700.000p21 ano 
20 

= 135.000/7-/2 

Desse total de 135.000 h-h 

75% corresponde a h-o = 101.250 
25% corresponde a h-H = 33.750 
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Nr de funcionarios 
135.000/?-A 

1.600 
= 84 funcionarios 

N 2 de operarios 

N 2 de administrativos 

101.250 
1.700 

= 59operarios 

84 - 59 = 25 pessoas 

5.10.2 RENDIMENTO OPERARIO 

couros I ano 72,000couros I ano couros I ano 
= 1.220 operario 59 operario 

5.10.3. RENDIMENTO OPERARIO UNITARIO 

Kgcouros I ano 1.800.000Kgcouros I ano crxct Kgcourosl ano 
— = 30.508 

operario 59 operario 
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6.0 DESCRICAO DAS AREA DO SETOR PRODUTIVO 

6.1. BARRACA 

E o local onde fica armazenada a materia-prima recebida, feita a pesagem, a 
classificacao e a estocagem. 

Na barraca sao feitas as aparas dos genitais, orelhas, mamas, rabo e patas. O sal 
utilizado devera ter a granulometria de 2 - 3mm e a temperatura deve ser entre 18 -25°C. 

O piso devera ser de concreto e com canaletas para facilitar o escoamento de aguas de 
salmoura. 

As paredes serao revestidas com azulejo para facilitar a lavagem. 

6.2. REMOLHO E CALEIRO 

E o setor onde se faz a rehidratacao, depilacao, descarne, divisao e a pesagem. 

6.3. CURTIMENTO 

Neste setor sao realizados os processos de : Dcscalcinacao. Purga, Piquel e 
Curtimento, onde acontece a transformacao das peles em material estavel e imputrescivel. 

E realizado tambem neste setor o descanso dos couros e a operacao de desaguar. 

6.4. EMBALAGEME EXPEDICAO 

No setor de embalagem sera feita a classificacao final das peles, a medicao e a 
expedicao do wet-blue. Os couros sao embalados e vendidos por m2. 
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7.0 CONSERVACAO DAS PELES 

A finalidade da conservacao e interromper todas as causas que favorecem a 
decomposicao das peles ate o inicio dos processos que into transforma-las pelo curtimento em 
material estavel e imputrescivel. 

Os processos de conservacao baseiam-se na deshidratacao das peles, visando criar 
condicoes que inibam o desenvolvimento das bacterias e a ac&o enzimatica. 

Os sistemas mais usados sao os que utilizam sal, com uma desvantagem que e a 
elevada quantidade de sal requerida por pele, ocasionando problemas de poluicao. 
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8.0 OPERACOES DE RIBEIRA 

Neste processo sao removidas todas as substantias indesejaveis ao processo de 
industrializacao. 

8.1. REMOLHO 

O remolho tern por fim repor o teor de agua, 60 - 65%, eliminando impurezas aderidas 
aos pelos, bem como extraindo proteinas e materials interfibrilares. 

A importancia do remolho esta no fato de que a agua funciona como veiculo, levando 
diversos produtos quimicos a entrarem em contato com as fibras. 

O remolho tern tambem a finalidade de produzir um leve inchamento na pele e 
eliminar os produtos usados na conservacao. 

8.1.1. FATORES 

a) QUALIDADE DA AGUA 

A qualidade da agua e vital para todos os processos quimicos. Devera ser pobre em 
materia organica, conter reduzido numero de bacterias e apresentar dureza nula ou baixa. 

A agua a empregar devera apresentar uma dureza entre 4 a 6° A (Graus Alemaes), 
pois, uma dureza alta ocasionara: Intumeseimento das Fibras. 

b) TEMPERATURA 

A temperatura ideal sera em torno de 18 a 25°C, pois com temperatura abaixo de 18°C 
podera ocorrer inchamento fisico de tecido e com temperatura acima de 25°C, ha o perigo do 
aumento de degradacao das substantias proteicas pelo desenvolvimento bacteriano. 

c) TEMPO 

O tempo e importante no remolho, pois dependent da agua, do volume do banho, da 
temperatura e da conservacao. 
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Em peles salgadas, o remolho ocorre com facilidade. O sal existente nas peles forma 
salmoura que ira favorecer a remocao do material interfibrilar 

O tempo de remolho e de 3 - 4 horas. 

d) MOVEMENTACAO DO BANHO 

A movimentacao do banho ajuda na limpeza das peles evitando concentracoes 
bacteriana, esta exerce nos couros uma acao de bombeamento favorecendo a penetracao da 
agua. 

A rotacao do fulao e de 3 - 4 rpm. 

8.1.2. PRODUTOS USADOS 

• Agua - H 2 0 
• Tensoativos 
• Bactericida 

8.1.3. DEFEITOS OCORRIDOS NO REMOLHO 

a) REMOLHO DEFICIENTE 

Podera causar flor quebradica, provocar no couro o aparecimento de zonas rigidas, 
bem como originar couro duro e encartonado. 

b) REMOLHO EM EXCESSO 

Couros com furos, flor frouxa, couros sem flor e couros vazios (resultado de perda de 
substantia dermica). 

8.2. DEPILACAO E CALEIRO 

A finalidade desta etapa e de remover os pelos e o sistema epidermico, preparando as 
peles para as operacoes posteriores. 
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Nesta etapa ocorre a abertura e intumescimento da estrutura fibrosa e a remocao dos 
pelos. 

8.2.1. REACOES OUIMICAS 

PRIMEIRA REAQAO: 

I | Alcali 
CH - CH 2 -S - S - CH 2 - CH • CH - CH 2 - SOH + HS - <pH2 - CH 

Ac. Sulfenico Grupo Tiolico 

SEGUNDA REAQAO: 

(fH - CH2 - SOH + Na2S • ĈH - CH2 - S' Na+ + NaOH 

( J : H - C H 2 - S O H + C H 3 N H 4 • ( J : H - C H 2 - S - N H C H 3 

8.2.2. P R O D U T O S U S A D O S 

• Agua - H 2 0 
• Hidroxido de Calcio - Ca(OH)2 

• Sulfeto de Sodio - Na2S 
• Tensoativos 

8.2.3. FATORES 

a) TEMPO 

O tempo e muito importante, dever ser em torno de 18 - 24 horas para a distribuicao 
ser unifome. Com tempos muito curtos apresentam alto teor de cal nas zonas externas e baixo 
teor nas zonas internas. 
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b) MOVIMENTACAO DO BANHO 

A movimentacao do banho mantem a solucao saturada e homogeneiza o sistema. A 
rotacao devera ser de 3 a 4 rpm. Acima de 4 ha uma quebra do colagenio. 

Movimentacao em excesso tern efeito prejudicial sobre a flor. 

c) VOLUME DO BANHO 

Geralmente, consegue-se rapida penetracao dos produtos quimicos, pelo uso de baixos 
volumes de agua (50%), no inicio da operacao. 

d) TEMPERATURA 

A temperatura e um dos fatores mais importantes. A temperatura ideal e na faixa de 
18 - 25°C. Acima de 30°C havera gelatinizacao das peles. 

8.2.4. SISTEMA CAL-SULFETO 

Este sistema e o mais comum e o mais usado, apesar de apresentar inconvenientes 
relacionados com a poluicao. 

As reacoes verificadas em uma solucao de cal adicionada de sulfeto, sao: 

8.3. DESCARNE 

O descarne tern por finalidade eliminar os materials aderidos ao carnal. Na operacao 
de descarne devemos tomar os seguintes cuidados: 

• Colocar as peles no meio da maquina (para nao ocorrer cortes); 
• Regular a maquina para nao haver cortes no grupao; 
• Depois de amolada, deve-se passar escova de ferro no cilindro com laminas, para nao 

ocorrer cortes prejudiciais. 

Na2S + H 2 NaHS + NaOH 
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Apos o descarne as peles sao dispostas numa mesa onde sao retirados manualmente os 
restos de carnaca. 

8.4. DIVISAO 

A pele, apos a operacao de descarne e divisao, constitui a "tripa". A divisao apos o 
caleiro conduz a couros mais lisos e implica na economia de produtos quimicos, nas operacSes 
posteriores. 

8.5. PES AG EM 

As peles apos serem divididas sao postas numa balanca e pesadas, obtendo o chamado 
peso tripa. Este valor servira como base de calculo das quantidades de produtos quimicos nos 
processos que seguem. 

8.6. DESCALCINACAP OUDESENCALAGEM 

A descalcinacao tern por finalidade a remocao das substantias alcalinas, tanto as que 
se encontram depositadas como as quimicamente combinadas, em peles submetidas ao 
processo de depilacao e encalagem. 

A descalcinacao e um processo quimico que fara a neutralizacao do hidroxido de 
calcio, presente no colagenio atraves da lavagem quimica (retirar a cal superficial) e a 
neutralizacao quimica (eliminar a cal combinada quimicamente). 

O teor de cal, expresso em CaO na tripa e de 0,7%. 

A intensidade com que as peles sao desencaladas e funcao do processo a ser seguido, 
ou tipo de couro a ser obtido. 

8.6.1. FATORES 

a) TEMPO 

O tempo deve ser em torno de 40 minutos a 1 hora e 30 minutos dependendo da 
espessura. 
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b) TEMPERATURA 

A temperatura nao deve ser muito alta para nao causar gelatinizacao das peles. A 
temperatura ideal e de 30 - 37°C. 

c) V O L U M E DO BANHO 

O volume do banho deve ser de 30 - 50%. Quanto menor o volume mais rapida e 
intensa a acao desencalante. 

8.6.2. PRODUTOS USADOS 

• Agua-H 2 0 

• Bissulfito de Sodio - Na 2HS0 3 

• Sulfato de Amdnio - (NH 4 ) 2 S0 4 

8.6.3. CONTROLE OUJMICO 

A operacao de descalcinacao pode ser controlada com solucao de fenolftaleina 
(indicador). O controle e feito usando 2 gotas do indicador no corte transversal da pele, cujo 
resultado devera apresentar-se incolor. A coloracao rosada indicara a presenca da cal. 

8.7. PURGA 

E um processo de limpeza que visa eliminar os materiais queratinosos degradados 
durante a depilacao/caleiro, e residuos que permanecem depositados na flor. 

8.7.1. FATORES 

a) pH 

Cada enzima atua numa faixa de pH, na qual sua acao e maxima. Utilizaremos a purga 
pancreatica, operando-se na faixa de pH 7,5 - 8,5. 

b) TEMPERATURA 

A temperatura ideal 6 na faixa de 35 - 37°C. 
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c) CONCENTRACAO DA PURGA 

Indica o poder proteolitico das purgas dizendo como sera a sua atuacao. 

d) TEMPO 

O tempo influencia na atuacao enzimatica sobre o material. Um tempo maior 
significant uma maior atuacao enzimatica. 

O tempo depende de pH, concentracao e temperatura. A duracao e de 40 - 45 minutos. 

8.7.2. PRODUTOS USADOS 

• Purgas Pancreaticas - 3.000 ULV 

Obs.: ULV = Unidades Lolhein Volhard 

8.7.3. DEFEITOS DA PURGA 

a) Flor Frouxa -> O caleiro curto e forte tern acao mais superficial, ou seja, o couro tratado 
deste modo prejudica a acao superficial da purga. 

b) Couro Vazio (couros sem resistencia) —> purga em excesso. 

c) Couro Duro (couro encartonado e com restos de pelo) —» purga fraca. 

8.7.4. CONTROLES DA PURGA 

a) PROVA DA PRESSAO DO DEDO 

A pele e comprimida entre os dedos polegar e indicador. Pela duracao de impressao 
digital, pode-se aquilatar o grau de pureza. 
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b) PROVA DO ESTADO ESCORREGADIO 

A pele e dobrada de modo a apresentar a flor para fora. Segurando a pele dobrada em 
uma mao e fazendo com que passe entre os dedos polegar e os demais dedos da outra mao, 
pode-se ter uma ideia do grau de atuacao da purga. 

c) PROVA DO AFROUXAMENTO DA RUFA 

Uma purga bem realizada permite a remocao dos restos de impurezas e raizes de 
pelos, por simples pressao da unha. 

8.8. PIOUEL 

A piquelagem e um tratamento das peles desencaladas e purgadas com uma solucao 
salino-acida, preparando as fibras colagenas para uma facil penetracao dos agentes curtentes. 

O sal regula o interior da pele para entrada do acido. Tern por finalidade controlar o 
grau de intumescimento. 

8.8.1. CONTROLES 

a) PENETRACAO DO ACIDO 

A penetracao deve ser acompanhada com a utilizacao de um indicador acido-basico e 
uma solucao de verde de bromo cresol. 

O corte apresentado deve ser amarelo atravessado. 

b) pH 

O pH deve ser controlado em torno de 2,5 - 3,0. 

c) CONCENTRACAO DE SAL 

A verificacao e feita geralmente no inicio da operacao, com a utilizacao do aerdmetro 
e o banho deve apresentar-se em torno de 6 - 7° Be. 
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d) DETERMINACAO DO ACIDO RESIDUAL 

A determinacao e feita por titulacao com solucao padronizada de base (NaOH - 99%). 

8.8.2. PRODUTOS USADOS 

• Agua - H 2 0 

• Cloreto de Sodio - NaCl 

• Acido Formico - HCOOH 

• Acido Sulfurico - H 2 S0 4 

• Fungicida 

8.8.3. DEFEITOS 

a) Corrugamento da Flor -> choque brusco do pH. 

b) Couros sem Resistencia -> temperatura alta, hidrolise. 

c) Manchas de Acidos —> acido quente sem diluicao correta. 
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9.0 OPERACAO DE CURTIMENTO 

9.1. CURTIMENTO 

O curtimento e um processo que consiste transformar as peles em material estavel e 
imputrescivel, tornando-as couro. 

No curtimento ocorre o fenomeno da reticulacao que aumenta a estabilidade de todo o 
sistema colageno. 

As caracteristicas mais importantes sao: aumento da temperatura de retracao, a 
estabilizacao face as enzimas e a diminuicao de intumescimento do colagenio. 

9.1.1. PRODUTOS USADOS 

• Sais de Cromo 

• Bicarbonato de Sodio - NaHC03 

9.1.2. BASICIDADE 

A basicidade e expressa em centesimos ou duodecimos, indica quantas valencias de 
cromo sao saturadas pela hidroxila (OH"). 

9.1.3. TAMANHO DAS PARTICULAS 

O tamanho das particulas dos sais de cromo e muito importante: 

* Particulas Pequenas -> nao exercem acao reticulante, pois apresentam basicidade inferior 
a 33 % Schorlemmer. 

* Particulas Maiores -> exercem acao reticulante, ou seja, com basicidade acima de 33 % 
ate 66 %, ocorrera entao uma melhor reticulacao. 
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9.1.4. FATORES 

a)pH 

Quanto mais elevado o pH maior a reatividade entre as peles e os sais de cromo. 
Dependendo do pH vamos ter: afinidade, penetracao e fixagao. 

E F E I T O pH 
Nenhum <2,0 

Penetracao 2,5 - 3,0 

Fixacao 3,6 - 3,9 

b) BASICIDADE 

O emprego de sais de cromo com alta basicidade, sobrecarrega as fibras e causa flor 
aspera e com baixa basicidade, leva a producao de couros com flor lisa, porem vazia. 

O aumento da basicidade, aumenta o poder curtente e diminui a penetracao. 

E F E I T O BASICIDADE 
Nenhum < 33 % 

Penetracao = 33 % 

Fixacao 33 - 66 % 

c) TEMPERATURA 

Com o aumento da temperatura teremos: maior e mais rdpida absorcao dos sais de 
cromo e diminuicao do tempo de curtimento. 

9.1.5. CONTROLES 

a) DETERMINACAO DA TEMPERATURA DE R E T R A C A O 

Consiste no teste de fervura que indica se o couro foi bem curtido. Retira-se uma 
amostra do couro e coloca-se na agua fervente no tempo de 1 a 3 minutos, com uma 
temperatura de 100°C, observando se houve retracao. Retracao = 0 -10 %. 
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b) ANALISE DE CROMO 

A quantidade de cromo absorvida podera ser obtida pela determinacao de cromo 
residual no banho, no final do curtimento. 

c) DETERMINACAO DO pH 

O pH deve estar na faixa de 3,6 - 3,9 onde ocorre boa fixacao dos sais de cromo. 

* pH alto -> o couro apresenta-se cheio e com flor frouxa. 

* pH baixo -> o couro sera vazio e liso. 

d) T E S T E DO INDICADOR 

E realizado usando gotas do indicador verde de bromo cresol no corte. A coloracao e 
verde-maca (pH = 3,6 - 3,9). 

9.1.6. DEFEITOS 

a) Couros Vazios -» pH baixo e basicidade baixa. 

b) Couros com Flor Aspera -> pH alto e basicidade alta. 

9.2. DESCANSO 

As peles fleam em repouso durante um certo tempo para que haja a complementacao 
das reacoes quimicas e afim de estabelecer uma melhor fixacao dos curtentes. 

O tempo varia de 12 a 24 horas. 

9.3. DESAGUE (MAQUINA DE ENXUGAR) 

A operacao mecanica de enxugar visa eliminar o excesso de liquido do couro wet-
blue. 

Esta operacao e considerada bem realizada, quando pela dobra do couro e aplicacao 
da mesma, aparecem gotas d'agua. 
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O couro apos esta operacao deve apresentar um teor de agua de aproximadamente 
45%. Apos a operacao de enxugar os couros devem ter um descanso de 24 horas, para que as 
fibras voltem seu tamanho normal (apos a operacao, eles apresentam menor espessura). 

9.4. CLASSIFICACAO/EXPEDICAO 

Consiste na separacao dos couros de acordo com suas qualidades e defeitos, como: 
manchas, rufas, furos, rugas, bernes, carrapatos entre outros. 

A classificacao do wet-blue varia de 1- a 4 a qualidade. Os couros sao comercializados 
em m 2 . 



10.0 FORMULACAO 

PRE-REMOLHQ 

200% de agua a 25° C 
0,1% tensoativo 
Rodar 60 minutos 
Esgotar 

R E M O L H O 

150% de agua a 25°C (temperatura ambiente) 
0,1% de tensoativo 
0,05% de bactericida 
0,3% de sulfeto de sodio 
Rodar 3 -4 horas. Observar. 
Controles: Temperatura ± 27°C 

pH = 9,2 
# Esgotar 
Lavar 5 minutos 












































